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Kurzfassung

Der Einsatz von Brettsperrholz (BSP), als grofiformatige Platte fiir die Herstellung von Decken, gewinnt im
Bauwesen immer mehr an Bedeutung.

Bei einer punktgestiitzten Lagerung oder zweiachsigen Lastabtragung von BSP-Plattenelementen wird das
Tragverhalten auch von der Drillsteifigkeit beeinflusst. Ziel dieser Diplomarbeit ist somit die Ermittlung der
bislang nicht bekannten Drillsteifigkeit von BSP-Platten ohne Schmalseitenverklebung. Weiters wird der Ein-
fluss des Randeffektes auf die Schubsteifigkeit von BSP-Scheiben mit endlicher Schichtanzahl untersucht.

Nach einer kurzen Einfithrung in die Plattentheorie, sowie einer Literaturstudie zur Drill- und Schubsteifig-
keit von geschichteten, orthotropen Platten, erfolgt die Finite Elemente Modellierung im Programm ABAQUS.
In der darauffolgenden numerischen Berechnung werden 3-, 5- und 7-schichtige BSP-Platten zur Drillsteifig-
keits-, sowie 3- und 5-schichtige BSP-Scheiben zur Schubsteifigkeitsbestimmung, jeweils mit und ohne seitliche
Fugen, untersucht. Die aus der Berechnung resultierenden Ergebnisse werden entsprechend ausgewertet und
dokumentiert. Als Grundlage zur Ermittlung des Widerstandswertes fiir Drillmomente kann die ermittelte
Schubkraftverteilung in den einzelnen Schichten herangezogen werden.

Der abschlielende Ausblick zeigt offene Fragen sowie weiteren Forschungsbedarf zum behandelten Thema
auf.
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Abstract

The use of Cross Laminated Timber (CLT), as large-size plate for ceilings, becomes an increasingly important
product in civil engineering.

In case of point supports or biaxial load transfer of CLT-plates, the load bearing behavior depends on the
twisting stiffness to a certain extent. The main focus of the work lies on the investigation of the so far unknown
twisting stiffness of CLT-plates without glued narrow faces. Furthermore the weight of the edge effect on the
shear stiffness of CLT wall elements with a finite number of layers is reviewed.

After a brief introduction into plate theory and a literature review on the twisting and shear stiffness of
multi-layered, orthotropic plates, the modeling with finite elements using ABAQUS makes up the main part
of this work. In the numerical simulations, CLT-plates with 3, 5 and 7 layers are modeled to investigate the
twisting stiffness. 3- and 5-layered plates with and without distance between the narrow faces are modeled to
find out about the shear stiffness. The results are evaluated and documented. The distribution of the shear
forces in the single layers can be utilized to determine the twisting resistance.

The concluding remarks show some open questions and point out fields for future research.
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Zielsetzung, Gliederung und Inhalt

Fiir die Berechnung von Platten in herkémmlichen FE-Programmen ist es notwendig, iiber die Steifigkeiten
des verwendeten Bauteils Bescheid zu wissen. Im Falle von Brettsperrholzplatten ohne Schmalseitenverklebung
ist die anzusetzende Drillsteifigkeit unbekannt.

Diese Arbeit — welche in sechs Kapitel mit Unterkapiteln gegliedert ist — beschéftigt sich primér mit der
Ermittlung der Drillsteifigkeit von nicht schmalseitenverklebten BSP-Platten. Ein weiteres Ziel ist die Unter-
suchung der Schubsteifigkeit von 3- und 5-schichtigen BSP-Scheiben. Hier gilt es, den unbekannten Einfluss
des Randeffektes von BSP-Elementen mit endlicher Schichtanzahl zu analysieren und die in [4] angegebenen
Werte zu ergénzen.

o Kapitel 1 beinhaltet eine kurze Einfithrung und beschéftigt sich mit den Grundlagen zur Ermittlung
der oben genannten Steifigkeiten. Im Detail sind dies die Theorie der transversal-schubnachgiebigen
Platte sowie der konstante Drill- bzw. Schubzustand.

. Kapitel 2 betrachtet den Stand des Wissens zum Thema Drillen und Schub von Brettsperrholz.

o Kapitel 3 — der Hauptteil dieser Arbeit — zeigt die Entwicklung eines FE-Modells zur Drill- und
Schubsteifigkeitsbestimmung von der grofiformatigen BSP-Platte bzw. BSP-Scheibe bis hin zum
weitestmoglich reduzierten Teilelement. Weiters sind alle fiir die FE-Berechnung notwendigen
Eingabedaten ermittelt und dargestellt.

. Kapitel 4 wertet die Ergebnisse der numerischen Studien zur Drill- und Schubsteifigkeit aus und
dokumentiert diese ausfiihrlich. Die oben genannten Ziele werden in diesem Abschnitt mit der
Darstellung der Abminderungskurven fiir die Drill- und Schubsteifigkeit von Brettsperrholz erreicht.

. Kapitel 5 beschéaftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen den Drillmomenten und Schubkréften an
den Brettstirnflachen. Mit den daraus gewonnenen Daten wird ein Vorschlag fiir die Durchfithrung eines
Drillfestigkeitsnachweises von BSP-Platten gezeigt.

o Kapitel 6 fasst die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Arbeit zu einem Resiimee zusammen und zeigt
im Ausblick weiteren Forschungsbedarf zum Thema ,Brettsperrholz unter Drillbeanspruchung® auf.
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1 Einfithrung und Problemstellung
1.1 Aufbau einer Brettsperrholzplatte
Brettsperrholz (BSP) besteht aus einzelnen Lagen
von Mann-an-Mann angeordneten Brettern bzw. keil-
gezinkten Brettlamellen. Diese Schichten sind ortho-
gonal zueinander zu Brettsperrholzplatten verklebt

(Abb. 1.1).

Brett — Brettlamelle

Keilzinkung

Einzelschicht — Einschichtplatte

Abb. 1.1 Allgemeiner Aufbau von Brettsperrholz [4]

Brettsperrholz gibt es mittlerweile in den unter-
schiedlichsten Dimensionen und Aufbauten. Handels-
iiblich sind Elemente mit einer ungeraden Anzahl von
3, 5, oder 7 Schichten und Gesamtdicken von 51 bis
341 mm (Abb. 1.2).

3-schichtiges BSP

S

e ¢ 130mm

weiche Querlagen

5-schichtiges BSP

95-213 mm

7-schichtiges BSP

—_— —_—
bt ——— b

e
e e S N

202-341 mm

_
e I —————

Abb. 1.2 Querschnittsaufbauten verschiedener BSP-Platten

Ty,

Mit Breiten bis zu 3 m und Langen bis zu 16,5 m
sind groffformatige Wand- bzw. Deckenkonstruktio-
nen realisierbar.

1.2 Aligemeines zur Lastabtragung von
Brettsperrholz

Die seit den letzten Jahren stetig steigende Nachfrage
nach Brettsperrholz (BSP) fiihrte zu intensiven Un-
tersuchungen auf dem Gebiet der Berechnung dieser
Elemente. Es gibt aber nach wie vor geniigend unbe-
handelte Fragestellungen wie z. B. die zweiachsige
Plattenbiegung, Punktstiitzung (Durchstanzen),
Drillfestigkeit sowie die Drillsteifigkeit von BSP.

Wie bereits in Kap. 1.1 gezeigt, bestehen BSP-
Platten aus einer orthogonal geschichteten Struktur.
Aus der ungeraden Schichtanzahl resultieren unter-
schiedliche Steifigkeiten fiir die beiden Lastabtra-
gungsrichtungen. Weiters sind die Querlagen (siehe
Abb. 1.2) wegen des orthotropen Materials Holz als
schubweich anzusehen. Der Grund dafiir liegt in den
unterschiedlichen Schubmoduln ,,in“ (Gy) und ,,quer®
(Ggp) zur Faserrichtung. Als Querlagen gelten immer
jene Schichten, die senkrecht zur Lastabtragungsrich-
tung bzw. Schnittfithrung orientiert sind. Diese Tat-
sache fithrt zu einem erhohten Schubverformungs-
anteil im Vergleich zur Gesamtverformung. Fiir ein
Léngen zu Hohen (L/H) Verhéltnis von 20 betrédgt
dieser Anteil ca. 10 % (vgl. [4]).

Aufgrund ihrer wesentlich hoheren Biegesteifigkeit
in Langsrichtung (im Vergleich zur Querrichtung),
werden BSP-Platten hauptséichlich zur Lastabtra-
gung in einer Richtung verwendet. Diese Haupttrag-
richtung wird durch den Verlauf der &ufleren
Lamellen gekennzeichnet. Fiir die Bemessung reichen
somit in den meisten Féllen Modelle auf Basis der
1D-Balkentheorie aus. Der klassische Timoshenko-
Balken (transversal-schubnachgiebiger Balken) liefert
fiir baupraktisch relevante L/H-Verhéltnisse (15 <
L/H < 30) genaue Ergebnisse und hat sich bei der
Berechnung von 1D-Plattenstreifen unter Querkraft-
biegung bewéhrt.

Im Falle der einachsigen Lastabtragung wird die
Drillsteifigkeit der Platte nicht aktiviert und ist so-
mit bei der Berechnung nicht von Bedeutung. Da
BSP-Platten in Sonderféllen aber auch z. B. als all-
seitig gelagerte oder punktgestiitzte Elemente einge-
setzt werden, hat die zweiachsige Lastabtragung
sowie die Drillsteifigkeit Einfluss auf das Tragverhal-
ten.

In Kap. 1.3 wird die Plattentheorie der transver-
sal-schubnachgiebigen Platte (Reissner-Mindlin) né-
her erldutert.
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1.2.1 Einsatzbereiche von BSP Kap. 1.2 erwédhnt wird bei dieser Lagerungsart das
Tragverhalten unter anderem auch von der Drillstei-

Die folgenden Bilder zeigen Beispiele von punktge- figkeit beeinflusst.

stitzten BSP-Plattenelementen. Wie schon in

Abb. 1.3 Ausfiihrungsbeispiele von punktgestiitzten Brettsperrholzplatten (vgl. [4], Kap. B)



1.3 Transversal-schubnachgiebige Platte

Bei der Beanspruchung von fldchigen Bauteilen wird
zwischen Scheiben- und Plattenbeanspruchung un-
terschieden. Scheibenwirkung entsteht bei Belastun-
gen parallel zur Bauteilmittelflaiche. Die BSP-Scheibe
unter Schubbeanspruchung wird in Kapitel 2 naher
behandelt. Treten Lasten quer zur Bauteilmittelfla-
che auf spricht man von Plattentragwirkung. Bei
Platten erfolgt also eine Beanspruchung des Bauteils
auf Biegung.

Im folgenden Abschnitt ist die Plattentheorie nach
Reissner-Mindlin, auch als Theorie der schubnachgie-
bigen Platte bekannt, angefiihrt (vgl. [2]).

1.3.1 Plattenkinematik

Plattenmittelflache

<\

Abb. 1.4 Plattenelement und Verformungsparameter der Plat-
tenmittelfliche

Kinematische Annahmen

Das ,Ebenbleiben der Querschnitte* sowie die ,,Er-
haltung der Querschnittsform® wird vorausgesetzt.

Verschiebungsansatz
Der folgende Verschiebungsansatz fithrt zu zwei Plat-

tenbiegemomenten, zwei transversalen Schubkraften
und einem Drillmoment.

u 2 By(2.y) 0 20
Uspp = | ==z BAzy)| = |-20 0

Punkte auf der Plattenmittelfldche (z = 0) erfahren
ausschlieBlich Transversalverschiebungen w, jedoch
keine Horizontalverschiebungen.

Plattenverzerrungen

Durch Einsetzen des zuvor angeschriebenen Verschie-
bungsansatzes in die kinematische Beziehung kénnen

Ty,

die Plattenverzerrungen bestimmt werden.

| ou %,
F)
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&= £ |=lozo| = |=|oz0
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y 00 z ‘ 00 2z
vl |du_ v 0B, 9B,
0y Oz oy o

ow, ol [ow,
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|10y 0z

Die Plattenverzerrungsparameter sind ein Produkt
zweier Faktoren, welche einerseits von den Fléachen-
koordinaten (z, y) und andererseits von den Quer-
schnittskoordinaten (1, z) abhédngen. Sie setzen sich
aus drei Kriimmungsgrofien (zwei Plattenverkrim-
mungen, eine Plattenverdrillung) und zwei Transver-
salschubverzerrungsgrofien zusammen.

— = r 6ﬁ 7
o 2 o -
K. ox 8 ox
T P T 6,8
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dy 4 Oy
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| dz Jy ] ?y_g
0o 19 |8, 6_W+,3
y = Va — oz . ﬂ — ox y
Yo |10 9] | |9
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1.3.2 Konstitution
Konstitutive Annahmen

In parallelen Schichten zur Mittelfliche wird ein ebe-
ner Spannungszustand (ESZ) angenommen, d. h. die
Normalspannungen in Dickenrichtung sind null.

Spannungs-Verzerrungsbeziehungen

Die Verzerrungen sind iiber die Materialgleichungen
mit den Spannungen verkniipft. Bei der Betrachtung
von isotropem bzw. orthotropem Material tritt keine
Kopplung zwischen Léngs- und Schubspannungen,
sowie den Schubspannungen untereinander, auf.
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Den weiteren Betrachtungen wird orthotropes Ma-
terialverhalten zugrundegelegt.

Anmerkung: Die Grundgleichungen der Kinematik bleiben unab-
hangig vom verwendeten Material immer giiltig. Die Material-
gleichungen miissen entsprechend angepasst werden.

1,
= 2 9
E, E,
Cortho(ESZ) = 7_‘/2 i 0
E, E,
1
0 0 —
L G-T'y_
o, 1 Ew VyEz 0 €,
= P, B0 ,
Ty 0 0 G, Yy
DK

Alternativ kann das Materialgesetz auch folgen-
dermaflen dargestellt werden:

mit VzEy = vyEz

Yortho — vay Eortho = ExEy
0y Eortho A/ Ez/Ey Vortho 0 €y
= 2 .
gy 1—v ortho Yortho IEU/ El, 0 €y
[Tyl 0 0 G| U=
Tae _ Gzz 0 Yz
Ty, 0 Gyz Yy
Nl
DS

PlattenschnittgroBen

Durch Integration der Plattenspannungen iiber die
Plattendicke ergeben sich fiinf Plattenschnittgrofien.
Diese setzen sich aus zwei Biegemomenten, einem
Drillmoment und zwei transversalen Querkraften zu-
sammen.

m, t/2 g, P t/2

m,| = f z-|o |dz T = f TE L dz
q

m -t/2 |t Y —-t/2L Y%

Der Zusammenhang zwischen Plattenverzerrungen
und PlattenschnittgréBen fithrt zu den gesuchten
Plattensteifigkeiten (siehe auch Kap. 1.4).

m, t/2 K,
2
m,| = f Dy -2 dz- K,
m,, —t/2 Ky,
7 t/2
“ = [ Dgdz- |
q’!/_ —t/2 Yy:
_ 5 _
o o 0 3"
rn:t KLI: 761 0 O
my KZ/ 6y 9 IBI
Mgy — K- Key| ~ K 9z 0y 0 ﬁy
q Y,
T T 0 1i
| 9y | kA ox
0
-1 0 =L
L dy

Plattensteifigkeiten der homogenen (1-schichtigen)
Platte

K, K, 0 0 0]
K K 0 00
vy ortho V:tvy
K=|0 0K, 0 0
0 0 O ST 0 Eortho = EzEy
0 0 0 O S
_ t ortho K =K .
ortho E 1 V i % ortho Yortho
Y E / E Kl/ = Kortho ’ E?/ / Eﬂf
3 =G -t
Kl.y _ Gl.y' _12_ x Tz
x 112 S, =Gt

Schubkorrekturfaktoren

Die konstitutiven Beziehungen zwischen den trans-
versalen Schubverzerrungen und den Plattenquer-
kriften sind in beide Richtungen mit den Schub-
korrekturfaktoren &, bzw. «, zu ergénzen.

S =G _-t/«k. S =G

z Tz T Y yz

-t/Ky



1.3.3 Kinetik — Gleichgewichtsgleichungen

m
dx 7 X
Q 7>
/ X
dy : Mgy
m o g <
/Z -
/ / om
amxyd myx + _y dx
mxy + By y Ox

Abb. 1.5 Momentengleichgewicht um die x- bzw. y-Achse

Mit den vorliegenden Plattenschnittgréfien ist ein
Kréaftegleichgewicht in Transversalrichtung, sowie je
ein Momentengleichgewicht um die z- bzw. y-Achse
zu erfiillen.

V=0 M, =0
(Z_q;Jri_(;erqZ:O —%/—Bgn_xw+qy+mE$:0
IM, =0

Zusammenfassung in Matrix-Differentialoperator
Darstellung

0 9.0 ¢ ||
5 dy gﬂf m, Mg,
ar O gy L O ||| M 7O
q q
0o 0o o 9 9 ! :
L ox (')y_ | 4y |

Ty,

Gleichungsbilanz

Tab. 1.1 Anzahl der Unbekannten und der zur Verfiigung
stehenden Gleichungen

Unbekannte Gleichungen
Kinematik By By W=3 5
Konstitution Ko Ky Kxys Voar Vyz = B 5
Kinetik My, My, My, Gy, Gy =5 3
Bilanz 13 13

In Tab. 1.1 ist zu sehen, dass die Anzahl der Unbe-
kannten der Anzahl der vorhandenen Gleichungen
entspricht. Die Gleichungen setzen sich aus fiinf Ver-
schiebungs-Verzerrungsdifferentialgleichungen, fiinf
konstitutiven, algebraischen Gleichungen sowie den
drei Gleichgewichtsdifferentialgleichungen
men.

Nach Elimination der fiinf Plattenverzerrungen
durch die drei Verschiebungen entstehen fiinf konsti-
tutive, partielle Differentialgleichungen erster Ord-
nung, welche die Plattenschnittgrofien mit den
Verschiebungen verbinden. Durch Einsetzen in die
Gleichgewichtsdifferentialgleichungen resultieren drei
lineare, partielle Differentialgleichungen zweiter Ord-
nung in den Unbekannten 8,, 8, und W. Dies sind die
Grundgleichungen der transversal schubnachgiebigen
Platte.

Drei Differentialgleichungen zweiter Ordnung er-
lauben die Erfiilllung von drei Verformungs- oder
Kréfterandbedingungen je Rand, welche den vorhan-
denen Unbekannten genau entsprechen.

zusam-

1.3.4 Differentialgleichungssystem der transversal-schubnachgiebigen Platte mit orthotropem

Materialverhalten

0 2.9 o g |fE0
dy dz K, K, 0
9 9 '
9 g 10 0 K
g 0 g; 1O vy
o0 20 00 0
i dz dy| |0 0 O

©n o o o

o

S
R
0

—Bi 0 0
0 ay 5 ﬁx mg,

.9 o . + =0
! 0o 1 9 t
Sg oz

P
10 g
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1.4 Plattensteifigkeiten

1.4.1 Steifigkeiten der geschichteten Platte mit
homogenen Einzelschichten

Bei geschichteten Strukturen kénnen die einzelnen
Schichten unterschiedliche Materialkennwerte und/
oder verschiedene Materialorientierungen aufweisen.
In beiden Féllen sind sdmtliche Materialparameter
von der Querschnittskoordinate z abhéngig. Die Inte-
grale zur Ermittlung der Steifigkeiten kénnen allge-
mein fiir Schichten mit unterschiedlichen Materialien
wie folgt angeschrieben werden:

K. K, 0 00
. K, K, 0 00 Vortho(2) = JVo(2)v,(2)
=10 0 K, 00
zy
ho(2) = JE(2)E, (2)
0 0 0 SZO ortlo
00 0 0S8
t/2
K = f Eortho(z) . ET(Z)szZ
T
,t/21_"20rth0(z) E(2)

t/2
E z FE (z
Ky — f 0r2th0( ) . Ey( ) . szz
/91— ortho(2) (%)

t/2
E ho(?)
_ th
KV - f ——%-—9——-_ Ortho(z) z dZ
t/2 1-v Ortho(z)

t/2

wa(z)-z2dz

—t/2

t/2 t/ 2

f G, (2)dz , f G, (2)dz
—t/2 -t/ 2

Anmerkung: Die transversalen Schubsteifigkeiten S,,

bzw. k, zu ergdnzen.

1.4.2 BSP — Orthotropes Material Holz und
geschichtete Struktur

Nachfolgend werden die in Kap. 1.4.1 angefithrten In-
tegrale ausgewertet. Fiir Brettsperrholz sind die fol-
genden Annahmen sinnvoll:

. Die Elastizitdtsmoduln E, und E, wechseln
schichtweise zwischen Ej ¢4, und Egg pyeqn-

und S,
sind in beide Richtungen mit den Schubkorrekturfaktoren k,

. Wegen auftretender Risse und/oder fehlender
Seitenverklebung wird empfohlen Ey,
insbesondere fiir die Spannungsberechnung,
mit 0 anzusetzen.

. Vernachlédssigung aller Querkontraktions-
zahlen, vgipo = 0.

. Der Schubmodul G, ist iiber die gesamte
Plattendicke ¢ konstant. G, und G,, nehmen
abwechselnd die Werte fiir Schubmodul und
Rollschubmodul ein.

. Gesonderte Ermittlung der Drillsteifigkeit
aufgrund der fehlenden Schmalseitenver-
klebung (siehe unten).

Fiir den Sonderfall gleicher Schichtdicken ergeben
sich fiir 3-, 5- und 7-schichtige BSP-Elemente, unter
Beriicksichtigung von E, die folgenden Biegesteifig-
keiten K, und K.

K, = K. [ +B- E"/}

= a y

K, =K [B +a- —y}
Y n Eac

k. = E, - t3 t ... Gesamtdicke der Platte
ref T T 19 n ... Schichtanzahl

Tab. 1.2 Variablen zur Bestimmung der Biegesteifigkeiten
der orthotropen Platte

Schichten @ B
3 13/6 1/12
5 33/4 13/6
7 61/3 33/4

Um die oben stehenden Formeln der Biegesteifig-
keiten besser deuten zu konnen, werden fiir E, und
E, die Elastizitdtsmoduln der Festigkeitsklasse C24
(vgl. [8], Tab. 1) eingesetzt. Die Steifigkeiten in Fa-
serrichtung (E,) und quer zur Faser (£,) sind mit
1100 kN/cm? und 37 kN/cm?  anzusetzen. Als
Schichtstarke ¢/n werden 3 cm angenommen. In
Tab. 1.3 sind die Biegesteifigkeiten K, und K, bezo-
gen auf die Referenzbiegesteifigkeit K ¢ der homoge-
nen Platte, dargestellt.

Tab. 1.3 Auswertung der Biegesteifigkeiten

Schichten t K/ Kiet K,/ Keet

[em] %] (%)
3 9 9% 7
5 15 80 24
7 21 - ™




Drillsteifigkeit

Aufgrund des orthotropen, elastischen Materialgeset-
zes gibt es keine Kopplung zwischen der Schubspan-
nungssteifigkeit ~und den  Normalspannungs-
steifigkeiten (siehe Dy-Matrix Kap. 1.3.2). Das Glei-
che gilt auch fiir die, iber die Querschnittshéhe inte-

grierten, Plattensteifigkeiten. Die Drillsteifigkeit D,

(= K,,) ist deshalb entkoppelt von den ausschlielich
E-Modul gesteuerten Plattenbiegesteifigkeiten zu be-
rechnen. Bei einer homogenen Platte mit orthotro-
pem Material ergibt sich der folgende Wert, wobei
der Schubmodul G, iiber die gesamte Dicke ¢ kon-

stant sein muss.

t/2 Iel t3
— — . 2 — Ty’
D, =K, = [ G,-2de=——
-t/ 2

Im Falle von Brettsperrholz trifft dies nur auf sei-
tenverklebte Platten, bei denen Schubspannungen an
den Brettschmalseiten tbertragen werden koénnen,
zu.

Kann keine vollig rissfreie bzw. seitenflachenver-
klebte Struktur gewédhrleistet werden, so ist die Drill-
steifigkeit aus obiger Formel, in Abhéngigkeit der
Schichtanzahl und der Brettgeometrie, abzumindern.

G, -t
K S
BSPP 5

* = . =
ny KBSP,P ny

Der Reduktionsfaktor kpgp p zur Abminderung der
Plattendrillsteifigkeit ist fir nicht schmalseitenver-
klebtes Brettsperrholz unbekannt.

Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist folglich die Bestimmung der
reduzierten Drillsteifigkeit D,,* fiir BSP-Platten
ohne Schmalseitenverklebung.

Ty,

1.5 Randbedingungen im FE-Modell
1.5.1 Aligemeines

Wie bereits in Kap. 1.3.3 beschrieben, sind bei einer
Platte pro Rand immer drei Randbedingungen zu er-
fiillen. Das kénnen entweder Kréifte- oder Verfor-
mungsrandbedingungen sein. Es gibt somit fiir die
FE-Modellierung zwei Moglichkeiten um einen Drill-
zustand auf die BSP-Platte aufzubringen.

Krafteorientierte Vorgehensweise

An den Plattenrdndern werden Schubkrifte aufge-
bracht und die daraus resultierende Drillverformung
numerisch bestimmt. Problematik hierbei ist die
nicht bekannte Verteilung der Kréfte tber die
Schichtdicke.

Verformungsorientierte Vorgehensweise

Es werden Drillverformungen aufgebracht und die
entstehenden Drillmomente aus den numerischen Er-
gebnissen ermittelt. Die Kinematik des Drillens ist
fiir eine BSP-Platte (geschichtete Struktur) ohne
Schmalseitenverklebung, wie auch die Schubkraftver-
teilung, unbekannt. Im Vergleich zur bekannten iso-
tropen homogenen Platte, wird der Fehler aber
wesentlich geringer als bei der kréfteorientierten Vor-
gehensweise sein.

Das Plattendrillen wird von Verschiebungen senk-
recht zur Plattenmittelfliche hervorgerufen. Diese
treten bei einer BSP-Platte ident zur homogenen
Platte auf. Wesentlicher Unterschied ist, dass die
Schubverzerrungen in Dickenrichtung nicht mehr li-
near zunehmen und somit die Querschnitte im Drill-
zustand nicht mehr eben bleiben.

Um gewohnliche FE-Software fiir die Berechnug
der Plattenverdrillung nutzbar zu machen, wird fiir
die folgenden Herleitungen die Kinematik der homo-
genen Platte verwendet.
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1.5.2 Konstanter Verdrillungszustand

Plattenelemente unter reiner Drillbeanspruchung
weisen eine Verformungsfigur, welche ausschliellich
aus den auftretenden Drillmomenten resultiert, auf.
Plattenstreifen parallel zu den Plattenrdndern blei-
ben eben und weisen keine Biegeverformung auf. Die-
ses Verhalten kann gleichermaflen auch bei
orthotropen Platten angewendet werden.

Eine ideelle Plattenverdrillung hat zur Folge, dass
die Plattenverkriimmungen &, und «, sowie die Plat-
tenschubverzerrungen y,,, und y,, null sein miissen.

B, B(z,y)

B, = B,y

W W(z,y)
0 >

R R0
(9 ” ]

o= 0 5 g = g

Ky = 6—ﬁ§(y) - 6_,8;(:1:) = konst.
% or
f(y) 9(z)

Die Plattenverdrillung «,, kann fir jeden beliebi-
gen Punkt der Platte nur dann konstant sein, wenn
auch die Funktionen f(y) und g¢(z) konstant sind.

f(y) = konst.
g(x) = konst. = C,

Il
9

B,(y)
6J—yy =0 > By =CytD
9, (x)
5 Cy = B(x) = Cy-z+D,

Eingestzt in die Schubverzerrungen ergibt sich:

_ oW _ ow _
[ P T
Wi(ry = -C,-2-y-D, -2+ E,
ow ow
yyza—y—ﬁz:() = ‘5;/‘:02'$+D2

Wy(m,y) = Cy-z-y+ Dy y+ E,

Die Verschiebungen Wi(z,y) und Wy(z,y) miissen
gleich sein.

Wl(xsy) = WQ(xsy) =

Dy=-D; =0
E, = E, (Annahme: E, = E, = 0)
W(zy) = -C,-z-y=Cy-x-y

Die Einheitsplattenverdrillung &, o kann somit wie
folgt bestimmt werden:

Bx: CQ'I
ﬁy=* 2" Y
B,(y) 0B (x)
ny:—-a%[/_7 (;:E :702702:72'025ny,0
K
C _ _"mry0
= 9 -—"—2

Daraus ergeben sich die endgiiltigen Verdrehungen
B; und B, sowie die Verschiebung W fiir eine kon-
stante Plattenverdrillung.

Bmy) = —22 g
K

By(wy) = =22y
K,.

Wny) = —=22 -y

mz KI 0 0

m, K, 0 0
Mgy = K- 1Ky = KNk of = | Day Kayo
q, Y. 0 0
Ly e 0 0

Anmerkung: Die Steifigkeitsmatrix K kann fiir unterschiedliches
Materialverhalten eingesetzt werden (sieche Kap. 1.3.2 und
Kap. 1.4.1).



1 - Einfiihrung und Problemstellung Ty e

Darstellung des Einheitsdrillzustandes 1.5.3 Konstanter Schubzustand

Az Bislang ist nur die Schubsteifigkeit einer gedanklich
oco-dicken BSP-Scheibe (RVSE, siehe Kap. 2.1) be-
kannt. Ein Nebenziel dieser Arbeit ist somit die Un-
tersuchung des Einflusses des Randeffektes auf die
Schubsteifigkeit S;, von 3- und 5-schichtigen BSP-
Scheiben. Dazu ist die Kenntnis iiber den, in der FE-
Berechnung aufzubringenden, konstanten Schubzu-
stand, notig.

Scheibenelemente unter reiner Schubbeanspru-
chung weisen nur eine konstante Schubverzerrung
Yy, Jjedoch keine Normalverzerrungen €, und €, auf.

u u(z,y)
vl = |u(zy)
AZ w 0
6 ¢l pr— p—
ez:%fo = u = u(y)
6 ]
ey=—ﬁjg:y)=0 > v =)
_ Ou(y) ov(z) _
Yoy = ————6y + el konst.
— —
f(y) 9(z)

Analog zu Kap. 1.5.2 ist die Schubverzerrung Yay
nur dann konstant wenn auch die Funktionen f(y)
und g(z) konstant sind.

fy) = konst. = C|
g(z) = konst. = C,

=

du(y) _ C, = uwy) = C,-y+D

9y
@) ¢, = w(z) = Cy-2+D,
Abb. 1.6 Darstellung von B,, B, und w Ox
Siehe auch Abb. 1.8 oben. Die Schubverzerrung der Scheibe ldsst sich somit

wie folgt anschreiben:

mit D, = D, = 0 (Annahme)

_duy) , @) _ o,
ay ox O+ G

Yay



% Einfiihrung und Problemstellung

Es ist zu erkennen, dass y,, von zwei Konstanten
abhéangig ist. Wird C| = C; gewéhlt, ergeben sich die
Verschiebungen u und v zu:

mit C; = C, (Annahme)

wzy) = Cy-y
vry) = Cy-z=C)-x

y.v

Abb. 1.7 Konstanter Schubverzerrungszustand (C; = C,)

PlattenschnittgroBen des Einheitsschubzustandes

Ny € Dz Czy 0 0 0
n,| = K- €| = 1Cy D, O ]0]= 0
nz yzy 0 0 Szy yzy Sxy ’ yz

Darstellung des Einheitsschubzustandes

Siehe Abb. 1.8 unten.
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2 Stand des Wissens

Kapitel 2.1 wird als Grundlage zur Ermittlung der
Schubsteifigkeit von BSP-Scheiben direkt aus [4],
Kap. D-7 iibernommen. Aufgrund der Ahnlichkeit
zum Plattendrillen dient dieser Abschnitt in weiterer
Folge auch als Basis zur Bestimmung der Drillsteifig-
keit von BSP-Platten.

2.1 Grundlagen der Scheibentheorie fiir BSP-
Strukturen [4]

2.1.1 Einleitung

Im folgenden Kapitel wird die statische Berechnung
von Wandscheiben als Teil von Gebduden sowohl in
Bezug auf deren Steifigkeiten als auch hinsichtlich
der Tragfihigkeit dargestellt. Eine typische Wand-
scheibe ist in Abb. 2.1 dargestellt.

Das RVE (Reprisentatives Volumen-Element) er-
streckt sich iiber die Kreuzungsfliche benachbarter
Bretter inkl. eventueller anteiliger Fugenbreiten und
die Gesamtdicke der BSP-Scheibe. Erhoht man ge-

Raumstruktur

Wandelement
mit und ohne ~

Offnungen

BSP-Scheibe
(Ausschnitt)

RVE

Ty,

danklich die Schichtanzahl n gegen oo, entstehen in
allen Brettmittelflichen Symmetrieflichen. Das RVE
kann daher weiter zum RVSE (Représentatives Volu-
men Sub-Element) reduziert werden (sieche Abb. 2.1).

2.1.2 Scheibensteifigkeiten eines BSP-Elementes —
Grundlagen

Unter ,,Scheibenberechnung” wird hier die Ermitt-
lung der inneren Schnittgréfen einer Wandscheibe
unter der Wirkung von Lasten in Scheibenebene ver-
standen. Weiters miissen noch Belastungen quer zur
BSP-Scheibe beriicksichtigt werden, welche im Ge-
gensatz zu den Scheibenkréften jedoch Plattenbiege-
momente hervorrufen. Im Folgenden wird jedoch nur
auf die Nachweise in der Scheibenebene eingegangen,
da der Nachweis der Plattenbeanspruchung gleich wie
bei Deckenplatten zu fithren ist. Genau genommen ist
bei gleichzeitiger Wirkung von Scheibenkréften und
Plattenbiegemomenten ein Interaktionsnachweis zu
fihren. Hier stehen allerdings Forschungsergebnisse
zur Thematik Biegemoment und Zug- bzw. Druck-
normalkraft aus.

Lasteinwirkung
Eigengewicht/Nutzlast

Lasteinwirkung Wind

/Fugenkr'éfte

Abb. 2.1 Reduktion: Von der BSP-Scheibe eines Gebiudes iiber das RVE (Représentatives Volumen-Element) bis zum RVSE (Re-

préasentatives Volumen Sub-Element)
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In einer Brettsperrholzscheibe treten bekannterma-
Ben drei Scheibenkréfte auf:
Normalkraft n,, Normalkraft n, und Schubkraft n,,,

<
S
<
—

dy<—

Abb. 2.2 Scheibenkréfte n,, n, und n,,

Die konstitutiven Gleichungen fiir das ,,Material
BSP-Scheibe® verkniipfen iiber die Dehnsteifigkeiten
D,, D, tber die Schubsteifigkeit 5, sowie iiber die
gekoppelte Dehnsteifigkeit C,, die Scheibenverfor-
mungen bzw. genauer die drei inneren Scheibenver-
zerrungen €,, €, und y,, mit den 3 Scheibenkréften n,,
ny und ng, Diese 4 Werte D,, D, S, und Cp, miissen
fiir eine orthotrope Scheibenberechnung nach der FE-
Methode im Allgemeinen zur Verfiigung gestellt wer-
den, wenn nicht das Programm die Struktur der
»,BSP-Scheibe*“ implementiert hat. Die Scheibenstei-
figkeitsmatrix fiir eine allgemeine orthotrope Platte
sieht wie folgt aus:

n, D, Cw 0 €,
ny | = Czy Dy 0 €,
Ny 0 0 S, [Vay

2.1.3 Dehnsteifigkeiten D, und D, fiir ein BSP-
Element

Die Dehnsteifigkeiten D, und D, sind einfach zu be-
stimmen. Effekte aus den Dehnsteifigkeiten der
Brettlamellen quer zur Faser sowie gekoppelte Stei-
figkeiten (gekoppelte Steifigkeiten zufolge Querkon-
traktionseffekte) werden vernachlissigt (G, ~ 0).

Die Scheibendehnsteifigkeiten D, und D, fiir z. B.
eine 3-schichtige BSP-Scheibe mit Decklagen in y-
Richtung (Dicke #) und in z-Richtung (Dicke ), so
wie sie auch im anschlieSenden Beispiel zum Einsatz
kommt, werden im Folgenden bestimmt. Es wird an-
genommen, dass der E-Modul Ej ., in Faserrich-
tung in allen drei Schichten gleich ist. Beim F-Modul
quer zur Faserrichtung FEgg een Wird die Annahme
getroffen Egg neqn = 0. '

D

x = EO, mean " 2

Dy = EO, mean " (t1 +t3)

0

Xyz()

Abb. 2.3 BSP-RVE unter Normalkraftbeanspruchung

Im Falle unterschiedlicher £~-Moduln der einzelnen
Schichten sind die einzelnen Schichten mit dem jewei-
ligen E-Modul gewichtet in die Ermittlung der Stei-
figkeiten einzusetzen.

2.1.4 Schubsteifigkeit S, fiir ein gedanklich co-
dickes BSP-Element mit konstanten
Schichtdicken

Unterschied von BSP-Platten mit und ohne
Schmalseitenverklebungen fiir die Bestimmung der
Schubsteifigkeit S,

Im Falle von BSP-Scheiben mit Seitenverklebung an
den Brettschmalseiten koénnte analog zur Bestim-
mung der Scheibendehnsteifigkeit die Schubsteifig-
keit mit Sy = Gospmeqn - t angesetzt werden. Risse, die
mit groffer Wahrscheinlichkeit in einem BSP-Element
auftreten werden, fithren zu einer Reduktion der ef-
fektiven Schubsteifigkeit analog einer BSP-Scheibe
ohne Seitenverklebung. Begriindet darauf wird im
Weiteren kein Unterschied zwischen Scheiben mit
und ohne Seitenverklebungen gemacht. Mit ,,a* wird
entweder die Brettbreite oder ein mittlerer Rissab-
stand bezeichnet.

Die wesentlichen Voraussetzungen fiir die folgen-
den Ausfithrungen in diesem Unterkapitel zur Schub-
steifigkeit S, sind:

. Die Schichtdicke der Einzellamelle ¢ wird mit ¢;
bezeichnet. Alle Schichtdicken sind gleich und
werden in diesem Unterkapitel mit ¢
bezeichnet.

. Aufgrund des gedanklich co-dicken BSP-
Elementes und der Symmetrieflachen in allen
Brettmittelflichen kann anstatt des RVE das
RVSE mit zwei halben Einzelschichten fiir die
folgenden Ausfithrungen verwendet werden
(RVE und RVSE: siehe Abb. 2.1).



. Die Fugenbreiten zwischen benachbarten
Brettern in einer Einzelschicht bleiben
vernachlissigbar gering.

Modell fiir die Schubsteifigkeit S, [6]

Die Schubverzerrung der BSP-Scheibe setzt sich aus
den beiden Anteilen ,,Schub der ungerissenen, perfek-
ten BSP-Scheibe* (Mechanismus I — ,Schub®, siehe
Abb. 2.4 a), und einem Mechanismus II —,Torsion*
(Abb. 2.4 b) zusammen. Beide Anteile zusammen er-
geben das BSP-Scheibenmodell mit der nominellen
Schubbeanspruchung 7 = mn,,/t.

Im ungerissenen Zustand wirkt nur der Mechanismus
I - ,Schub“ Die Schubverzerrung ist mit y; = g/
Gosmean gegeben (Abb. 2.4 a).

b — Mechanismus Il — ,, Torsion* — y,

Abb. 2.4 Schubmechanismen | und Il der BSP-Scheibe

Nun werden gedanklich alle Schmalseiten aufge-
schnitten. Die dort wirkenden Schubspannungen
miissen daher verschwinden. Dadurch kommt es zu
einer inneren Spannungsumlagerung. Der daraus re-

Ty,

sultierende Mechanismus II — , Torsion* (Abb. 2.4 b)
fithrt zu einer zusédtzlichen Schubverformung y;;. Der
urspriingliche Mechanismus I — Schub® reduziert
sich auf Querkraftschub in den einzelnen Brettlagen.
Aus diesem Grund miissen die Bretter zweier benach-
barter Schichten gemeinsam wirken, um ein Schub-
feld bilden zu kénnen. Das lokale Gleichgewicht
zwischen den beiden Querkraftpaaren wird tber das
innere Torsionsmoment an den Klebeflidchen aufrecht
erhalten. Dies bedeutet, dass fiir eine Schubbean-
spruchung beide Mechanismen (Mechanismus I —
»Schub“ und Mechanismus IT — ,, Torsion*) gleichzei-
tig wirken miissen.
Die Schubverzerrung y; kann fiir den Mechanismus
I - ,Schub®, wie bereits ausgefiihrt, exakt bestimmt
werden.

-
_ 0
71_G

0, mean

Mit einem Torsionsmodell lésst sich y;; ndherungs-
weise abschétzen. Als effektiver Schubmodul fiir das
Torsionsmodell auf Basis einer komplett wolbbehin-
derten Torsion (die Torsionssteifigkeit ergibt sich in
diesem Fall aus dem polaren Tragheitsmoment) wird
niherungsweise Gy eqn/2 verwendet, da der Anteil
des Rollschubmoduls, im Vergleich zur Schubsteifig-
keit in Faserrichtung vernachléssigbar gering ist.

e S L ML
GTorsion' Jp 2 (14 2
Torsion E
6-71 £\2
0
Yu= 7\
GO, mean
G
. 0, mean
mit G gion © — (Annahme)

Die gesamte Schubverzerrung y unter der wirken-
den nominellen Schubspannung 7 ergibt sich als
Summe der beiden Nachgiebigkeiten des Mechanis-
mus [ — ,Schub®“ und Mechanismus II — ,/ Torsion.“

T 6 - 2
04 To (1
G

Y=YtV T G

0, mean 0, mean

Durch Invertieren von y erhélt man den effektiven
Schubmodul G* einer BSP-Struktur (siehe Abb. 2.6).
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Schubbeanspruchung
(Schmalseiten spannungsfrei)

Schubbeanspruchung
Mechanismus |

Schubbeanspruchung
Mechanismus Il

Abb. 2.5 Schubkrifte am RVSE-Knotenelement einer BSP-Scheibe

G* = E _ 7o _ GO, mean
T 6-T 2 2
Y 04 0 .(1 1+6- G)
GO, mean GO, mean
G* 1
G - N2 Sxy G*- ot
0, mean 1+6- ((_J)
GO, mean = Schubmodul des Grundmaterials

Die Schubsteifigkeit 5, der BSP-Scheibe ergibt
sich als Produkt des effektiven Schubmoduls G* und
der Gesamtdicke .

1
0,94 5% 27 9%
0.8 "\\
0,73
. 2\
8 0.6 ©
g o
5 & \
Q =
= 2
*
O 0.4 g konstanter Wert nach
® DIN 1052:2008 [7]
0.2 g \
£
©
a \\
0
0.01 0.1 025 1 10

t/a
Abb. 2.6 Effektive Schubsteifigkeit einer BSP-Scheibe

Der Abfall der Schubsteifigkeiten im praktisch re-
levanten Bereich liegt nach diesem einfachen Modell
bei einer BSP-Scheibe im Bereich von 6 % bis 27 %.

Eine genaue Losung nach der linearen Elastizitéts-
theorie erhélt man iiber eine FE-Studie (FE - Modell
siehe Abb. 2.8), da das hier angesetzte Torsionsmo-
dell die Nachgiebigkeit y;; nur ndherungsweise er-
fasst. In dieser FE-Studie wird die Dicke ¢; der
Einzelschicht 7 in Relation zur Brettbreite bzw. dem
Rissabstand a variiert. Durch Vergleich der FE-Lo-
sungen mit der oben aufgestellten Formel kommt
man zur folgenden Formel fiir die Schubsteifigkeit
von BSP-Scheiben (Abb. 2.7), in der im Vergleich
zum vorher aufgestellten einfachen Torsionsmodell
zusétzlich eine Korrekturfunktion at = f(t/a) einge-
fiigt wurde. Der Abfall der Schubsteifigkeiten im
praktisch relevanten Bereich nach dieser korrigierten
Funktion liegt bei 11 % bis 26 %.

G* 1

£ 2
1+6'“FIT'(Z)

t -0, 77
0,32- (Z) (Korrekturfunktion)

GU, mean

aprT T
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Abb. 2.7 Effektive Schubsteifigkeit einer BSP-Scheibe, korri-
giert auf Basis einer FE-Analyse

FE-Modell fiir die Bestimmung der effektiven
Scheibenschubsteifigkeiten ohne Randeffekt aus
dem Endevaluierungsbericht [3]

¢/2 t/2 Schubspannung:
@O —
s a-t

) Schubverzerrung als
‘ : Funktion der Ver-
ol schiebung w in den

: Stirnholzflachen:

|

|

. i 70:4-

'Symmetrieflache A
i1 in Brettmitte 1
Gr = 0

1 IRERD

Antimetrieflachen
(verschieblich bzw. fix)

[V

effektiver Schubmodul
der BSP-Scheibe:

Abb. 2.8 FE-Modell fir die FE-Studie von S,, anhand eines
RVSEs

Eine experimentelle Uberpriifung ist an der holz.bau
forschungs gmbh Graz erfolgt [9].
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2.1.5 Schubsteifigkeit S, fiir Elemente mit
endlicher Schichtanzahl und variablen
Schichtdicken (t;)

Randeffekt

Bei BSP-Scheiben mit endlicher Schichtanzahl
kommt zusétzlich zu den bisherigen Ausfithrungen in
Kapitel 2.1.4 ein Randeffekt zum Tragen. In der Pra-
xis werden 3-, 5-, 7- oder auch 9-schichtigen BSP-
Scheiben nachzuweisen sein.

Der Einfluss dieses Randeffektes wird ebenfalls
iber eine FE-Studie bestimmt. Fiir eine 3- bzw. 5-
schichtige BSP-Struktur ist der Randeffekt (ohne
Randeffekt: Schichtanzahl n —» o) in Abb. 2.9 darge-
stellt.

1 T T
Schichtanzahl © —
5-schichtiges BSP
0.8 - 3-schichtiges BSP T
s
o6l S -
:E; 5] konstanter Wert nach
S a DIN 1052:2008 [7]
=~ I
& 04r = -
3
©
=
0.2 | 2 N
£
(ol
s
0 | I =
0.01 0.1 025 1 10

t/a
Abb. 2.9 BSP-Scheibe mit und ohne Randeffekte

Zum Randeffekt sei noch angemerkt, wie aus
Abb. 2.9 ersichtlich ist, dass der reduzierende Ein-
fluss des Randeffektes mit Zunahme der Schichtan-
zahl deutlich abnimmt. Fiir eine 3-schichtige Platte
betrigt die Abnahme der Schubsteifigkeit maximal
14 %, bezogen auf den vorher erwahnten Sonderfall
des RVSE (RVSE: siehe Abb. 2.1).

Unterschiedliche Schichtstirken
Sind die Schichtdicken t; unterschiedlich, wird ¢ néhe-

rungsweise als Mittelwert der Schichtdicken t; be-
stimmt.
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2.2 Tagungsbeitrag (vgl. [5])

2.2.1 Zusatzlicher Effekt von kleinen Fugen
zwischen den Brettern der Einzelschicht
(vgl. [5]. Kap. 3.2)

Zur Beriicksichtigung von Fugen (u) zwischen den
Brettern der Einzelschicht wird die Gleichung [3-4] in
Kapitel 3.2 angegeben.

2.2.2 Finite Elemente Ergebnisse
(vgl. [5]. Kap. 4.1)

Um eine bessere Anpassung der oben gezeigten Funk-
tion an die FE-Losung zu erlangen, wird die Formel
mit einer Korrekturfunktion apg prr erweitert.

G* 1

B O e I EA b

Fazit

Wird fiir Gy = G/2 und fiir u = 0 eingesetzt, so er-
gibt sich die bereits in Kap. 2.1.4 enthaltene Formel:

G* 1
ti2
1+6'0‘FIT'(;)

tN 4
Appp = P (;Z) (Korrekturfunktion)

G

0, mean

2.3 Flachentragwerke (vgl. [1])

2.3.1 Orthotrope Platten
(vgl. [1], 3. Absch., Kap. XVI)

GIRKMANN weist darauf hin, die Drillsteifigkeit C
(= Dy,) von orthotropen Platten nach Méglichkeit
experimentell zu bestimmen. Als Néaherungswert
wird in Glg. (820) auf S. 302 folgende Formel angege-
ben:

D - (= (A=) JK K,
2

zy

mit KzKy

/ﬂgﬂy

Mittelwert der Biegesteifigkeiten

Mittelwert der Querdehnungszahlen

Fiir isotrope Platten, sowie fiir orthotrope Platten
konstanter Stérke, gilt laut Glg. (821):

hS
ny = C = G E
mit h ... Plattenstirke
Fazit

Fiir Holz ist es durchaus tblich, die Querdehnungs-
zahlen gleich null zu setzen. Eingesetzt in die vorge-
schlagene Néaherungsformel ergibt dies fiir die
Drillsteifigkeit C, die Halfte des Mittelwertes der bei-
den Biegesteifigkeiten.

- 4o

Gleichung (821) kann als Drillsteifigkeit fiir
schmalseitenverklebte BSP-Platten verwendet wer-
den.
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2.4 DIN 1052:2008-12 [7]

Flachen aus zusammengeklebten Schichten ([7],
Kap. 8.9.2, S. 61)

8.9.2 Flachen aus zusammengeklebten Schichten
(1) Fur Flachentragwerke mit Querschnitten aus geklebten Schichten (z. B. aus Holzwerkstoffplatten,
Brettern oder Bohlen) sind die auf die Mittelflaiche bezogenen Steifigkeitswerte nach der Verbundtheorie mit

starrem Verbund zu berechnen. Dies gilt auch fur die Spannungsberechnung.

(2) Rechenregeln sind in Anhang D angegeben.
Anhang D ([7], Kap. D.1, S. 174)

D.1 Allgemeines

(1) Fur ebene Flachentragwerke mit einem Querschnittsaufbau aus Schichten werden Rechenregeln fiir
Steifigkeitswerte angegeben. Mit diesen Steifigkeitswerten kdnnen Systemberechnungen mit EDV-
Programmen durchgefiihrt oder Tabellenwerke verwendet werden. Bei grofen Steifigkeitsunterschieden
eignen sich Stabprogramme gut. SchnittgréRen und Verformungen sind das Ergebnis.

(2) Aus den SchnittgréRen werden fur die einzelnen Schichten entsprechend der technischen Biegelehre
Spannungen berechnet. Die Querdehnung wird dabei vernachlassigt.

(3) Der Querschnitt des Flachentragwerks aus » Schichten ist symmetrisch aufgebaut. Die Schichten sind
zueinander parallel oder orthogonal ausgerichtet.

(4) Bestehen die Schichten aus nebeneinander liegenden Brettern, die an den Schmalseiten nicht
miteinander verklebt sind, so ist der Elastizitdtsmodul rechtwinklig zur Faserrichtung gleich null zu setzen. Der
Schubmodul fur die Rollschub-Beanspruchung ist nach Tabelle F.5 anzunehmen.

(5) Fur den Elastizitdtsmodul, den Schubmodul und die Verbindungsmittelsteifigkeiten sind fir den
Nachweis der Tragsicherheit die durch den Sicherheitsbeiwert geteilten Mittelwerte zu verwenden.

Anhang D ([7], Kap. D.2, S. 174-175)

D.2 Flachen aus zusammengeklebten Schichten

D.2.1 Aligemeines

(1) Die Schichten des Flachentragwerks sind miteinander verklebt. Es besteht keine Nachgiebigkeit
zwischen benachbarten Schichten (starrer Verbund).

(2) Die fur die Plattenwirkung maRgebenden Steifigkeiten werden mit Biege- und Drillsteifigkeiten B
bezeichnet. Sie setzen sich aus einem Steineranteil Bg und den Eigenbiegesteifigkeiten Bg der einzelnen

Schichten zusammen. Die Schubsteifigkeiten fiir die Verformungen infolge der Querkrafte ¢, und gy in z-
Richtung werden mit S bezeichnet.

(3) Die fur die Scheibenwirkung maRgebenden Steifigkeiten werden mit D bezeichnet.

(4) Fdur die Bezeichnungen gilt 8.9, Bilder 16a, 16b und 16c. Fur die Schicht i sind die entsprechenden
Elastizitats- und Schubmoduln sowie die Koordinate z; einzusetzen.

(5) Grundlage ist die technische Biegelehre mit Berticksichtigung der Schubverformung.
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D.2.2 Plattenbeanspruchung

(1) Die Biegesteifigkeiten und die Drillsteifigkeit werden auf eine Breite 1 bezogen (Kraft - Lange2/Lénge).
z;ist der Abstand der Mittelflache der Schicht i von der Mittelfliche des Gesamtquerschnitts. Bei der

Spannungsberechnung ist z der Abstand von der Mittelflache des Gesamtquerschnitts. Fiir eine Schicht i gilt z;
-dj2 <z<z+d/2. Bei der Berechnung der Spannungen sind jeweils der zur Schicht i und zur Richtung

gehdrende Modul sowie die zur Richtung gehérende Steifigkeit einzusetzen. Fir die Berechnung der
Schubspannungen ist das gewichtete statische Moment E - S der mit dem Elastizitdtsmodul multiplizierten

Flachen notwendig.

(2) Biegung um die y-Achse (Biegemoment m,), Biegesteifigkeit B, und Biegespannung in x-Richtung:

3

d:
2
By =Bys+Byg = ) Bysi+ ) Bygi= D Exj-di-zf + ) Ey; BTy (D.2)
m
oy =Ey - —* D.3
X X B, z (D.3)
(3) Biegung um die x-Achse (Biegemoment my), Biegesteifigkeit B, und Biegespannung in y-Richtung:
2 a’
By = Bys + ByE = szS,i + ZBVEJ = ZEYVi 'di sz + zEy,i ﬁ (D4)
B, 2y (D.5)
oy =Ey- - .
y = fy B, z

(4) Verwindung der xy-Ebene (Drillmoment My = myx), Drillsteifigkeit B,y und Schubspannung Ty = Tyx fur

auch an den Schmalseiten verklebte Brettlagen:

3
2 A
Bxy = BxyS + BxyE = szyS,i + szyE,i = 22 ’ ny,i dp-zf + szy,i Tl (D.6)
iy
By =Gy 7 (D7)

(5) Fur an den Schmalseiten nicht verklebte Brettlagen ist die Drillsteifigkeit geringer. Nédherungsweise darf

sie null gesetzt werden.

Fazit

Fiir BSP-Platten aus schmalseitenverklebten Brettla-
gen wird zur Ermittlung der Drillsteifigkeit B,
(= D) die Gleichung (D.6) auf S.175 der
DIN 1052:2008-12 angegeben. Bestehen die einzelnen
Schichten aus der gleichen Festigkeitsklasse, verein-
facht sich die Gleichung (D.6) folgendermafien:

G

_ Ty’

Dmy, DIN = Bmy = Plattenstarke

mit d ...

Dieser Wert entspricht der Torsionssteifigkeit bei
einer Trégerrostberechnung mit einem Abstand von
1 m und nicht der Drillsteifigkeit einer schmalseiten-
verklebten BSP-Platte (siehe Kap. 1.4.2 und
Kap. 2.3.1).

Die mechanische Drillsteifigkeit einer schmalsei-
tenverklebten BSP-Platte berechnet sich wie folgt:
3
G, d

D, MECH = i—Q mit d ... Plattenstirke

Fiir eine EDV gestiitzte Plattenberechnung wiirde
nach Gleichung (D.6) eine um den Faktor 2 zu hohe
Drillsteifigkeit eingesetzt werden.

Fir an den Schmalseiten nicht verklebte Brettla-
gen wird in D.2.2 (5) empfohlen, die Drillsteifigkeit
ndherungsweise null zu setzen.



3 Entwicklung eines FE-Modells
3.1 Einleitung

Dieser Abschnitt beschreibt das mechanische Modell
zur Bestimmung der Drillsteifigkeit, insbesondere die
Definition der Randbedingungen. Diese setzen sich
aus moglichen Antimetrie- bzw. Symmetriebedingun-
gen, sowie den eingeprédgten Verschiebungen fiir den
reinen Drillzustand zusammen (siche Kap. 1.5.2).
Die Entwicklung des endgiiltigen Modells erfolgt da-
bei in vier wesentlichen Schritten:

. Schritt 1: isotrope, homogene Platte

. Schritt 2: isotrope Platte mit BSP-Struktur

o Schritt 3: orthotrope Platte mit BSP-Struktur
. Schritt 4: Modellierung des RPEs

Die Schritte 1 bis 3 sollen den Unterschied einer
homogenen, isotropen Platte zur vorhandenen Struk-
tur orthogonaler Bretter und orthotropem Material
bei Brettsperrholz zeigen. Diese Untersuchungen wer-
den an einem BSP-Plattenausschnitt (siehe Abb. 3.1)
durchgefiihrt.

In Schritt 4 erfolgt dann die eigentliche FE-Model-
lierung am Repréasentativen Platten-Element (RPE)
mit ABAQUS.

3.1.1 Reduktion der Brettsperrholzplatte

Zellartige Bauwerke bestehen meist aus ebenen, fla-
chigen Bauteilen, welche als Platten und/oder Wand-
scheiben eingesetzt werden. In der Praxis sind die
Dimensionen und Belastungen dieser Bauteile fast
immer unterschiedlich. Deshalb ist fiir die mechani-
sche Untersuchung dieser Platten bzw. Wandschei-
ben eine Reduktion der einzelnen BSP-Elemente auf
ein geeignetes Grundelement unverdnderter Struktur
notwendig. Wie in Abb. 3.1 gezeigt, ist das RPE das
kleinstmogliche Platten-Teilelement um das mechani-
sche Verhalten unter Drillbeanspruchung genau ab-
bilden zu kénnen.

Als Grundlage fiir Schritt 1 bis 3 dient ein Teil aus
einer BSP-Plattenstruktur mit je sieben Brettern in
jeder Schicht. Aufgrund des ,,1 m Plattenstreifens*
wére es naheliegend gewesen einen quadratischen
Plattenausschnitt mit einer Gréfle von 100 cm zu
wéahlen. Durch die angenommene Brettbreite von
15 c¢m ergibt sich ein BSP-Auschnitt mit 105 cm Sei-
tenldnge.

Das in Schritt 4 behandelte RPE erstreckt sich
iber die Kreuzungsflichen benachbarter Bretter
(inkl. eventueller anteiliger Fugenbreiten) und die
Gesamtdicke ¢t der BSP-Platte. Im Falle einer fugen-
losen Platte entspricht die Seitenldnge a des RPEs
der Brettbreite b von 15 cm.
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Die Schritte 1 bis 4 behandeln nur die Modellie-
rung der 3-schichtigen Platte. Dieses Kapitel gilt
sinngemé&f auch fiir 5- und 7-schichtige BSP-Elemen-
te.

RPE

Deckenelement
mit und ohne
Offnungen

Lasteinwirkung
Eigengewicht/
! Nutzlast |
|

Raumstruktur
| Lasteinwirkung

Wind

Abb. 3.1 Ausschnitt aus einem BSP-Deckenelement als
Grundlage der FE-Modellierung, sowie weitere Reduktion auf das
RPE (Reprisentatives Platten-Element)

3.2 Schritt 1: Isotrope, homogene Platte
3.2.1 Geometrie

Die Kantenléinge L der homogenen Platte betrigt,
wie in Kap. 3.1.1 festgelegt, 105 cm. Als Plattendicke
t werden 9 cm angenommen. Dies entspricht einer 3-
schichtigen BSP-Platte mit konstanten Schichtdicken
von je 3 cm.
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Abb. 3.2 Geometrie und Bezeichnungen der BSP-Platte

3.2.2 Element- und Netzgenerierung

Fiir die Plattenmodellierung werden dreidimensiona-
le Solid-Elemente mit der Bezeichnung C3D27 ver-
wendet. Dabei handelt es sich um 27-knotige,
quadratische Kontinuumselemente. Die Untersu-
chung anderer Elemente erfolgt in Kap. 3.5.6.

3.2.3 Material

Der Schubmodul ist beim Drillen der mechanisch re-
levante Steifigkeitsparameter. Die isotropen Materi-
alkennwerte sind so gewahlt, dass eine ,,Gleichwertig-
keit* zum Schubmodul des realen, orthotropen Mate-
rials Holz gegeben ist.

Isotropes Materialverhalten kann durch zwei unab-
héngige Materialkonstanten E und v beschrieben
werden. Der Schubmodul G ist dabei vom Elastizi-
tdtsmodul F und der Querdehnzahl v abhéngig.

-_E
2-(1+v)

Die Material-Elastizitdtsbeziehung lautet:

1 —v-—vy
1 0
BV 1 —v (3,3)
—-v -y 1
Crso =
100
0(3,3) el 010
001
Unter der Annahme von v = 0 wird tber den

Schubmodul der Festigkeitsklasse C24 (vgl. [8], Tab.
1) auf den gesuchten Elastizitdtsmodul Ejgqq riickge-
rechnet.

2
Gmean(C24) = 69,0 kN/Cm

Gmean(024) [2-(+v)] =2 Gmean(C24)

2.69,0 = 138,0 kN/cm®

Ergo =

Ergo =

3.2.4 Randbedingungen

Das Aufbringen der Randbedingungen erfolgt, wie
bereits in Kap. 1.5 beschrieben, verformungsorien-
tiert. Aus der Kinematik des Drillens (siehe
Kap. 1.5.2) konnen fir jeden Knoten der Seitenfla-
chen die dazugehorigen Verschiebungen in u (z), v (y)
und w (z) Richtung bestimmt werden.

PR
. 2B (5. y) 2
v = |-z Bz Y| T |-z- (7'_{}_2!_/_0 . x)
W 3p W(z, y)

Die Verschiebung W, des Punktes 4 (siche
Abb. 3.2) wird mit 15 cm (in zRichtung) angenom-
men. Damit kénnen alle Verschiebungen, welche zum
Aufbringen des Drillzustandes erforderlich sind, be-
rechnet werden.

Way = Wiy = W =0
Wygy = 15 em (Annahme)
K:cy,O

2
2-15 _ 1

= 22 = —2,72109 107 —
105 cm

2- Wy
z-y

Woay(@y) = - “TeYy D K

zy, 0 =

Kacy, 0

Verschiebungsrandbedingungen der
Seitenfliache A (siehe Abb. 3.2)

Seitenflache B (siehe Abb. 3.2)




Seitenflache C (siehe Abb. 3.2)

K

220y
u « <z=<L
ol = |-z (_Mx) mit: ’

2 y =

w

KZ'I/O

— Al €T-

L 2 y_

u 2. S0 y _
vl = 2 mit: { }
0 O<y=<L
w
0

Es ist erkennbar, dass an den Seitenflichen A und D
(sieche Abb. 3.2) nur Verschiebungen senkrecht zur je-
weiligen Flache auftreten.

Da die Randbedingungen fiir jeden Knotenpunkt
des FE-Netzes definiert werden miissen, ist es sinn-
voll, ein Script zur automatischen Generierung dieser
Werte zu programmieren. In dieser Arbeit wird dazu
die freie Software GNU Octave verwendet. Der Auf-
bau eines solchen Programmes ist in Kap. A.1 exem-
plarisch dargestellt.

3.2.5 Berechnung in ABAQUS und Vergleich mit
der analytischen Losung

Ziel dieser Berechnung ist die Ermittlung der Drill-
steifigkeit D, der in Abb. 3.2 dargestellten Platte
auf Basis der inneren Verzerrungsenergie U. Die fol-
genden Gleichungen zeigen die Zusammenhénge zwi-
schen U und D,,, wobei Upj, eine Annahme der
Plattenverzerrungsenergie unter konstanter Verdril-
lung und Momentenverteilung darstellt.

1
Upp = 5-\[0'2.].-6%.‘7.- dv

—_

2
UFE = UPlatte - 5 T Mgy Ky L

= oy = .
D, = = my, =D, K,
7y
_1 2 .2
U 5 Dzy sz L

Mit der Verzerrungsenergie Upy kann die gesuchte
Drillsteifigkeit der isotropen, homogenen Platte be-
rechnet werden. In weiterer Folge werden alle aus ei-

Ty,

ner numerischen Analyse stammenden Ergebnisse
mit einem * gekennzeichnet.

_1 2 2 _ 2.U*
U*_i'Dmy*'K.@y,U'L > Dzy*_ﬁ
Ky 0" L
Upg = U(l)* = 171,092 kNcm
-3 1
Koy o = -2,72109 - 10 p—
2
_ 2-171, 092 -~ kNcm
ny(l)* = 4191,75 ———

(0, 00272109)% - 105°

Zum Vergleich das Ergebnis aus der analytischen
Berechnung.

D, =G

£ 9,0° kNem”
zy 0, mean’ E m

= 69,0 -=— = 4191, 75
12

Es ist festzustellen, dass das Ergebnis aus ABA-
QUS den exakten Wert der Plattendrillsteifigkeit D,,
liefert. Somit zeigt sich, dass in diesem einfachen Fall
die Riickrechnung von U zum bekannten Ergebnis
von D, fihrt. Die aufgebrachten Randbedingungen
kénnen daher fiir die isotrope, homogene Platte als
,richtig® eingestuft werden.

3.3 Schritt 2: Platte mit BSP-Struktur
jedoch isotropem Material

In diesem Teil erfolgt die Erweiterung der in Kap. 3.2
behandelten homogenen Platte auf eine 3-schichtige
BSP-Platte mit gedachtem, isotropem Material.

3.3.1 Geometrie

Die in Kap. 3.1.1 angenommenen Abmessungen sind
auch fiir diesen Abschnitt giiltig. Zur Modellierung
der 3-schichtigen Platte werden Bretter mit einer
Breite b von 15 cm und einer Dicke ¢; von 3 cm ver-
wendet. Die Brettlinge von 105 cm ist ident mit der
Kantenldnge L aus Abb. 3.2 und setzt sich aus 7
Brettern zu je 15 cm zusammen (siehe Abb. 3.3).

Bei der fugenlosen BSP-Platte ist die Brettbreite b
gleich der Seitenldnge a des Représentativen Volu-
men-Elements. Die gewdhlten Dimensionen entspre-
chen also einem ¢;/a-Verhéltnis von 0,2.
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b =150 cm
Abb. 3.3 Aufbau einer 3-schichtigen BSP-Platte

Stirnflache

3.3.2 Element- und Netzgenerierung

Die einzelnen Schichten werden aus z-parallelen (ho-
rizontalen) und y-parallelen (vertikalen) Brettern
(ohne Schmalseitenverklebung) zusammengesetzt.

Aufgrund einiger Vorteile bei der Modellierung
wird die Verklebung der Schichten durch Federn si-
muliert. Jeder Punkt eines vertikalen Brettes wird
mit dem koordinativ gleichen Punkt des horizontalen
Brettes, in allen drei Richtungen w, v und w, ver-
kniipft. Die unbekannte Federsteifigkeit muss grof§
genug sein, um eine praktisch starre Kopplung zu er-
reichen, jedoch klein genug, um numerische Probleme
bei der Berechnung zu vermeiden. Es wird ein Wert
von 10° kN/cm angesetzt. Genauere Untersuchungen
zur Federsteifigkeit folgen in Kap. 3.5.3.

3.3.3 Material

Es werden die isotropen Materialkennwerte aus
Kap. 3.2.3 verwendet.

3.3.4 Randbedingungen

Aufgrund der jetzt vorhandenen BSP-Struktur miis-
sen die in Kap. 3.2.4 ermittelten Randbedingungen
modifiziert werden.

Ein aus der Platte herausgelostes Brett ist an den
Schmalseiten spannungsfrei. Weil es sich dabei um
eine Krafterandbedingung handelt, diirfen an den
Brettschmalseiten keine Verformungsrandbedingun-
gen mehr angesetzt werden.

Plattendrillen fithrt zu Schubspannungen in der
Plattenebene. Diese Spannungen sind jedoch bei ei-
ner BSP-Struktur mit den einzelnen Brettern nicht
konstant tiber die Brettdicke verteilt, sondern werden
der Schubspannungsverteilung eines Rechteckquer-
schnittes (quadratische Parabel) dhnlich sein. Auf-
grund der nicht konstanten Spannungsverteilung
kommt es zu Schubverwélbungen und somit zu Ver-
schiebungen in Brettlangsrichtung. Durch die Span-
nungsfreiheit der Brettschmalseiten muss der rechte
Winkel zwischen Schmalseiten- und Stirnfldche erhal-
ten bleiben (siehe Abb. 3.4 b). Um diese Schubver-

wolbung nicht zu behindern, diirfen Verschiebungen
senkrecht zur jeweiligen Stirnflache nicht angesetzt
werden.

["Stirnflache

Abb. 3.4 Schubverwélbung der Stirnflichen an einem y-paral-
lelen (vertikalen) Brett

Somit sind fiir Stirnflachen der vertikalen Bretter
die Verschiebungen u und w, und fir horizontale
Bretter die Verschiebungen v und w, aufzubringen.

Stirnflache

y Stirnflache

Abb. 3.5 Modifizierte Randbedingungen
3.3.5 Berechnung in ABAQUS

Um die Auswirkungen der freien Schubverwo6lbungs-
moglichkeit der einzelnen Bretter darzustellen, wer-
den zwei Fille untersucht.

. Fall A: Verschiebungen aus Kap. 3.2.4 (u, v, w)
o Fall B: Modifizierte, fiir eine BSP-Struktur
yrichtige®, Randbedingungen (sieche Abb. 3.5)

Wie in Kap. 3.2.5 gezeigt, kann iiber die berechne-
ten Verzerrungsenergien auf die Drillsteifigkeit der
Platte riickgerechnet werden.



Tab. 3.1 ABAQUS Berechnungsergebnisse der isotropen
Platte mit BSP-Struktur

* *

U) Dyy(2)
[kNem] [kNem?/cm]
Fall A 122,959 3012,49
Fall B 121,058 2065,92
Abweichung 1,6 %

Durch die Berichtigung der Randbedingungen
wird die Platte also um 1,6 % nachgiebiger. Grund
dafiir ist die im Fall B mogliche freie Verwolbbarkeit
der Stirnflachen. Dieser Effekt ist bei dem gewéahlten
t;/ a-Verhéltnis von 0,2 mit 1,6 % noch sehr gering.
Bei einer Platte mit einem ¢;/ a-Verhéltnis von 0,6 be-
triagt die Abweichung bereits 15,6 %.

3.3.6 Auswirkung der BSP-Struktur auf die Drill-
steifigkeit

Aufgrund der in Schritt 2 eingefithrten BSP-Struktur
kommt es zu einer Abnahme der Drillsteifigkeit um
ca. 29 %. Die Struktur hat also wesentlichen Einfluss
auf die Steifigkeit. Die Auswirkungen des orthotro-
pen Materials werden im néchsten Schritt unter-
sucht.

Tab. 3.2 \Vergleich der Drillsteifigkeiten von Schritt 1 und 2

Ty,

L Vay Ve
E, B, B,
v 1 v
e L My 0
(3,3)
E, B, E,
e Ve L
E E FE
Cortio = Ty
1
— 0 0
Gzy
1
0 0 — 0
3,3
( ) G]7Z
1
0 0
L Gyz_

Zur Eingabe in die FE-Rechnung wird also ein li-
near-elastisches, orthotropes Materialgesetz verwen-
det. Eine Ubersicht der anzugebenden Kenn- bzw.
Eingabewerte zeigt Tab. 3.3. Wie schon in Kap. 3.2.3
erwahnt, entsprechen die Materialkennwerte der Fe-
stigkeitsklasse C24. Die Querdehnung wird nicht be-
riicksichtigt und daher die entsprechenden Werte null
gesetzt.

Tab. 3.3 Steifigkeitskennwerte der Festigkeitsklasse C24

Dyy* Dyy* Kennwerte c24

[kNem?/cm] [%] [kN/cm?]

Schritt 1 4191,75 100 Ey = Epmean 1100
Schritt 2 2965,92 70,8 E> = Egg.mean 370
E 370

3.4 Schritt 3: Platte mit BSP-Struktur und G12 = Grean 69
orthotropem Material (Holz) G13 = Gean 69

Gy3 = 0,10 * Grean 6,9

Die Erweiterung des zweiten Schrittes zu Modell 3 er-
folgt nun durch Umstellung von gedachtem, ideal-iso-
tropen, auf das fiir Holz reale, orthotrope, Material-
gesetz.

3.4.1 Material und Materialorientierung

Die Materialsteifigkeitsmatrix von orthotropem Ma-
terial Corryo beinhaltet 9 unterschiedliche Materi-
alkonstanten. Diese setzen sich aus drei Elastizitéts-
moduln (E,, E,, E,), drei Querdehnzahlen (v,,, v,,,
vy,) und drei Schubmoduln (G, G,,, G,,) zusam-
men.

Die vertikalen und horizontalen Bretter weisen zu-
einander eine um 90° gedrehte Materialorientierung
auf. Bei vertikalen Brettern (Brett-V) verlduft die
Faserrichtung in y-Richtung. Das trifft bei einer 3-
schichtigen Platte auf die erste und dritte Schicht zu.
Horizontale Bretter (Brett-H) sind somit in x-Rich-
tung orientiert (Schicht 2). Die Darstellung der ent-
sprechenden Orientierungen erfolgt in Abb. 3.6.

X

.
W
Breti: T
tH Brett-V

Abb. 3.6 Materialorientierung der Bretter
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3.4.2 Randbedingungen

Es gelten die modifizierten Randbedingungen aus
Kap. 3.3.5, Fall B (siehe Abb. 3.5).

3.4.3 Ergebnisvergleich Schritt 2 — Schritt 3

Tab. 3.4 \Vergleich der Ergebnisse aus der FE-Berechnung

U* D,*

[kNem] [kNem?/cm|
Modell 2 121,058 2965,92
Modell 3 109,322 2678,37
Differenz 9,7 %

Der Umstieg auf das orthotrope Materialgesetz be-
wirkt eine Verringerung der Drillsteifigkeit um ca.
10 % im Vergleich zu der in Schritt 2 behandelten
Platte (BSP-Struktur und isotropes Material).

3.4.4 Fazit

Aus den bisherigen Untersuchungen ist zu erkennen,
dass die Reduktion der Drillsteifigkeit im Wesentli-
chen von der Struktur der BSP-Platte beeinflusst
wird. Thr Anteil an der gesamten Abminderung von
38,9 % betragt ca. 3/4. Der Einfluss des orthotropen
Materials ,,Holz* ist mit ca. 25 % deutlich geringer.

1
29,2 % 38,9 %
0.8
\
. 06
>
X
Q
0.4
— (] o
0.2 = £ =
£ = =
[%) [%] Q
[72] [72] wv
0

Abb. 3.7 Ergebnisvergleich der Modelle 1, 2 und 3



3.5 Schritt 4: FE-Modellierung des RPEs

Um Rechenzeit zu sparen, bzw. ein feineres FE-Netz
verwenden zu koénnen, ist die Reduktion der Platte
aus Schritt 3 auf ein Reprasentatives Platten-Ele-
ment (RPE) erforderlich (siche Abb. 3.1).

Im Anschluss erfolgt die Modellierung des Drillzu-
standes am , Reprasentativen Platten-Element“ RPE
unter Verwendung des FE-Programmes ABAQUS.

3.5.1 Geometrie des RPEs

Das RPE ist ein aus der Platte herausgeloster
Wiirfel mit der Kantenldnge a und Plattendicke t.
Das Volumen dieses Wiirfels entspricht also einem
49stel der Platte aus Modell 3.

ot
>
t=9cm

- 9= 15cm a=15cm >

Abb. 3.8 Abmessungen des RPEs fiir t;/a = 0,2
RPE der BSP-Platte mit Fugen

In Kap. 3.2 bis Kap. 3.5 wurde der Aufbau einer
BSP-Platte ohne Fugen gezeigt. Das trifft auf eine
Brettsperrholzplatte ohne Seitenverklebung und
ohne herstellungsbedingte Fugen, bzw. durch z. B.
Schwinden entstandene Risse, zu. Um dies zu simu-
lieren wird auch eine Platte mit planméfBigen Fugen
von 2 mm modelliert. Die Fugenbreite von 2 mm ist
frei gewahlt, entspricht aber durchaus tblichen, in
der Praxis auftretenden, Werten.

Bei der Modellierung des RPEs miissen die vor-
handenen Fugen anteilig beriicksichtigt werden. Das
Platten-Teilelement weist dadurch eine Grofie von
a = 15,2 cm auf.

3.5.2 Material und Materialorientierung

Siehe Kap. 3.4.1.

N i s T T pRTY e

3.5.3 Randbedingungen
Weitere Vereinfachung des RPEs

Da eine BSP-Platte unter reiner Drillbeanspruchung
ein antimetrisches Verformungsverhalten aufweist,
stellt die Plattenmittelfliche eine Antimetriefliche
dar. Im Falle einer 3-schichtigen Platte kann das
RPE somit auf 1,5 Schichten reduziert werden (siehe
Abb. 3.9).

X
= 4515 a :15cm4

Abb. 3.9 Halbiertes RPE mit Antimetriefliche

Um eine Antimetriebedingung in einer z-y parallelen
Fliche (Plattenmittelfliache) zu erreichen, miissen die
Verschiebungen in u- und v-Richtung null sein.

Verschiebungsrandbedingungen

Fiir das RPE gelten die selben Randbedingungen
wie fir die Platte in Schritt 3. An jedem Knoten-
punkt des FE-Netzes sind an den Brettstirnflichen
analog zu Abb. 3.5 entweder Verschiebungen in z-
und 2z oder y- und z-Richtung aufzubringen. Die Be-
rechnung von u, v und w erfolgt mit der in Kap. 3.2.4
angenommenen Verdrillung «

y,0°
B 301
Kppo = ~2.72100-107 =
Z’%J_Oy
u z- B, (2 y)
K
o = e Bymy)| = ,Z(,_IQLOI)
w|3p Wz, y) p
_z 0
L 2 $ y_
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K
v=z220.,
2
K
u=20 W:—Xy’0 a-y
= - 2
w=0

Abb. 3.10 Randbedingungen (eingeprigte Verschiebungen) des RPE

3.5.4 Riickrechnung der Dirillsteifigkeit

Wie bereits erldutert wird die Verzerrungsenergie aus
ABAQUS zur Errechnung der Drillsteifigkeit heran-
gezogen. Fiir das RPE &ndern sich die Kap. 3.2.5 an-
gefithrten Formeln wie folgt:

RPEs iibereinstimmen. Das ist bei einer Steifigkeit
von 10% kN/cm der Fall. Wird der Wert auf 10% kN/
cm erhoht, kommt es zu numerischen Problemen bei
der Berechnung.

3.5.6 Element- und Netzstudie

U = U* = 1 D * 2 Da das Ergebnis einer numerischen Néherungsbe-
FE 9 Tmy Koyor @ = rechnung von vielen Faktoren beeinflusst wird, miis-
sen diese vorher genau definiert werden. Die
ny* _ 2-U* K, o= ~2.72109- 1073 1 wichtigsten Faktoren sind:
2 2 Y cm
Koy 0"

3.5.5 Modellierung der Klebefugen

Die Klebefugen einer Brettsperrholzplatte konnen als
starre Verbindung der einzelnen Brettschichten be-
trachtet werden.

Erfolgt der Aufbau des Modells in ABAQUS mit
einzelnen Parts, kommt es bei einer starren Kopplung
der Brettkreuzungsflichen zu Problemen beim Auf-
bringen der Randbedingungen. Grund dafiir sind die
nach dem Verbinden nicht mehr vorhandenen Slave-
Knoten in der Klebefliche. Deshalb werden, wie
schon in Kap. 3.3.2 beschrieben, die einzelnen
Schichten der BSP-Platte iiber Federn miteinander
wverklebt*.

Zur Ermittlung der Federsteifigkeit erfolgt die Be-
rechnung eines RPEs ohne Klebeflidchen. Das Plat-
ten-Teilelement wird dabei als einzelner Block mit
wechselnden Materialorientierungen modelliert, was
einer vollig unnachgiebigen Verbindung der einzelnen
Schichten entspricht.

Die Federn miissen somit so steif gewahlt werden,
damit die Ergebnisse mit denen des starr gekoppelten

. Elementtyp
. Elementgrofle bzw. Netzteilung

Elementauswahl

In ABAQUS steht eine Unzahl verschiedener Ele-
mente zur Verfigung. Die Modellierung einer BSP-
Platte erfolgt mit dreidimensionalen Kontinuumsele-
menten. Die Auswirkungen des Elementtyps wurden
mit einem 8-knotigen linearen (C3D8) und einem 27-
knotigen quadratischen (C3D27) Element, jeweils
ohne reduzierte Integration, untersucht.

Die Knotenverteilung der beiden Elemente ist in
Abb. 3.11 dargestellt. Das quadratische Element
setzt sich aus einem 20-knotigen Wiirfel, sechs Kno-
ten in den Wiirfelseitenflachen und einem Knoten im
Schwerpunkt zusammen.



lineares Element
(8-knotiger Wiirfel, C3D8)

quadratisches Element
(27-knotiger Wiirfel, C3D27)

20 Knoten
Abb. 3.11 ABAQUS Elemente C3D8 und C3D27

6 Knoten 1 Knoten

Netzteilung

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Elementgrofie
und somit die Anzahl der verwendeten Elemente.
Eine kleine Netzteilung erfordert viele Elemente und
fihrt zu einer groflen Anzahl an Unbekannten im
Gleichungssystem. Der Rechenaufwand steigt dabei
iiberproportional. Um einen verniinftigen Kompro-
miss zwischen Rechenzeit und Ergebnisgenauigkeit
zu erreichen, werden verschiedene Diskretisierungen
mit den vorhin beschriebenen Elementen untersucht.
Alle Untersuchungen erfolgen an dem, in Abb. 3.9 ge-
zeigten, 3-schichtigen RPE mit einem Brettparame-
ter t/a von 0,2. Bei einer Brettbreite a von 15 cm
ergibt sich eine Brettdicke ¢ von 3 cm. Diese Werte
entsprechen durchaus iiblichen Brettgeometrien bei
BSP-Platten. Wie in Tab. 3.5 zu sehen ist, werden
Knotenabstiande zwischen 1 und 5 mm gewéhlt. Da
quadratische im Vergleich zu linearen Elementen ei-
nen zusétzlichen Mittelknoten aufweisen, halbiert
sich die Elementanzahl bei gleichbleibendem Knoten-
abstand. Die Anzahl der Elemente bezieht sich im-
mer auf eine Schicht aus dem RPE in -, y- und 2z
Richtung.

It Klebeflache
A
ti
Y -
X
1,0 mm 2,5 mm 5,0 mm

Abb. 3.12 Untersuchte Netzteilungen mit quadratischen Ele-
menten (C3D27)

Tab. 3.5 Knotenabstinde und Elementanzahl der Varianten

Knotenabstand C3D8 C3D27
[mm] [Elementanzahl x-y-z] [Elementanzahl x-y-z]
5,0 30-30-6 15-15-3
2,5 60-60-12 30-30-6
1,0 150-150-30 75-75-15

Ergebnisvergleich

2. U* -3 1

* = 2 U = _ . =
D¢ = s Kpyo = ~2.72109-10°° -

Ky, 0" @ m

Tab. 3.6 Vergleich der Ergebnisse

Knotenabstand U* D, *

xy

[mm] fkNem] [kNem?/cm]
C3D8 C3D27 C3D8 C3D27
5,0 1,137 1,116 1364,49 1339,19
2,5 1,104 1,001 1325,14 1309,23
1,0 1,078 1,071 1294,54 1285,58

Modelle mit den quadratischen Elementen C3D27
sind bei gleichem Knotenabstand etwas nachgiebiger
und weisen somit eine leicht reduzierte Drillsteifigkeit
auf. Ebenso ist zu erkennen, dass lineare Elemente
(C3D8) bei ausreichend feiner Diskretisierung fiir
diese Aufgabenstellung durchaus zufriedenstellende
Werte liefern.

Aufgrund der besseren Ergebnisse bei gleicher Tei-
lung und im Hinblick auf spédtere Spannungsauswer-
tungen werden flir weitere Berechnungen die
Elemente C3D27 verwendet. Noch nicht geklart ist
die Frage der Netzteilung. Ein Knotenabstand von
1 mm fithrt zwar zu den besten Ergebnissen, héhere
Brettparameter (/a > 2,0) wiren damit aber nicht
mehr berechenbar. Es gilt also, den bereits vorhin an-
gesprochenen Kompromiss zwischen Ergebnisgenau-
igkeit und Rechenaufwand zu finden.



m % Entwicklung eines FE-Modells

3.5.7 Netzverfeinerung in Dickenrichtung

Eine Drillbeanspruchung der Platte wird im Wesent-
lichen durch eine Verschiebung in zRichtung
(Dickenrichtung) hervorgerufen. Es ist also zu erwar-
ten, dass im Bereich der Klebefugen enorme numeri-
sche Spannungsgradienten, welche wesentlichen
Einfluss auf das Ergebnis haben, entstehen. Durch
eine Netzverfeinerung im Bereich der Klebefldchen
kann dieser Effekt deutlich abgeschwécht werden.
Als Grundlage dient das Netz mit einem Knoten-
abstand von 2,5 mm. AnschlieBend wird versucht
durch eine Verfeinerung im Klebebereich das Ergeb-
Abb. 3.13 Vergleich der Elemente C3D8 und C3D27 nis zu verbessern. In ABAQUS ist es moglich mit der
Option BIAS beim Befehl *NFILL eine kontinuierlich
- kleiner- oder groflerwerdende Teilung zu erreichen.
~ o Dazu muss festgelegt werden iiber welchen Bereich
N sich die feinere Diskretisierung erstrecken soll und in
- ~ welchem Verhéltnis die Elemente verkleinert werden.
P /y ~ Gewahlt wird eine Verfeinerung iiber 1,5 cm auf bei-
den Seiten der Klebefldchen. Die Verkleinerung bzw.
Vergrofierung der Elemente soll in 20 % Schritten er-
folgen.

5,0 2,5 1,0

Netzteilung [mm]

A
[ ——

% Klebeflache Klebeflache

]

Klebeflache Klebeflache

1,5 cm

Iti—l,S..-......'

Abb. 3.15 Oben: Quadratische Elemente mit einem Knotenab-
stand von 2,5 mm ohne Verfeinerung; Unten: Verfeinerung tiber
eine Lange von 1,5 cm

Bei Brettdicken grofler als 1,5 cm wird die verblei-
bende Lange mit einem Knotenabstand von 2,5 mm
aufgefiillt. Dies fithrt bei hohen Brettparametern zu
einer deutlichen Reduktion der Elementanzahl und
Abb. 3.14 RPE unter Ausnutzung der Antimetrie und einem somit auch des Rechenaufwandes. Fiir Bretter mit ei-
Knotenabstand von 5 und 2,5 mm ner Dicke von unter 1,5 cm wird die Netzverfeinerung
entsprechend angepasst.

Die feinere Netzteilung im Bereich der Klebefla-
chen bewirkt auch eine Verbesserung des Ergebnis-
ses. Der Unterschied zum Knotenabstand von 1 mm
betrigt jetzt weniger als 1 % und ist als ausreichend
genau anzusehen.
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Tab. 3.7 Verzerrungsenergie und Drillsteifigkeit bei einem
Knotenabstand von 1 mm und 2,5 mm mit BIAS

Knotenabstand U* D, *
[mm] [kNecm] [kNem?/cm]
1,0 1,071 1285,58
2,5 mit BIAS 1,081 1298,10
Abweichung 0,96 %

Die folgenden Parameterstudien werden mit einem
generellen Knotenabstand von 2,5 mm und der oben
beschriebenen Netzverfeinerung durchgefiihrt.

Anmerkung: Die Studien zur NetzgroBe wurden an BSP-Plat-
tenelementen unter Drillbeanspruchung durchgefiihrt. Fir die in
Kap. 3.6 behandelte BSP-Scheibe unter Schubbeanspruchung
werden die selben Netzteilungen verwendet.
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3.6 RVE und RVSE der BSP-Scheibe
3.6.1 Geometrie des RVEs

Das in Kap. 3.5 modellierte Reprasentative Platten-
Element (RPE) kann auch zur Berechnung der in
Kap. 2.1 beschriebenen Scheibe verwendet werden.
Die Abmessungen bleiben dabei im Vergleich zum
RPE unveréndert (siehe Abb. 3.8).

3.6.2 Material und Materialorientierung
Siehe Kap. 3.4.1.
3.6.3 Randbedingungen

Aufgrund der Scheibenrandbedingungen &ndert sich
die Antimetriefliche des RPEs in eine Symmetriefl4-
che. Fiir Fliachen parallel zur 2~y Ebene gilt somit
w = 0.

Um einen konstanten Schubverzerrungszustand der
BSP-Scheibe zu erreichen, miissen wie in Kap. 1.5.3
beschrieben, Verschiebungen parallel zur Brettstirn-
flache aufgebracht werden. Fiir v und v wird eine Ein-
heitsverschiebung von 1 cm gewéhlt.

y

a=15cm

=

a=15cm

Abb. 3.16 Randbedingungen (eingeprigte Verschiebungen) des
RVEs fiir einen konstanten Schubzustand

RVSE der BSP-Scheibe

Im Falle einer gedanklich oco-dicken BSP-Scheibe
kann eine Reduktion auf das Représentative Volu-
men-Sub-Element (RVSE, siehe Abb. 2.1) erfolgen.
Die Vorgehensweise wurde bereits in Kap. 2.1.4 néa-
her erldutert.

Entwicklung eines FE-Modells

a=15cm

Symmetriefliche

(w = 0)

Symmetriefliche
- (w=0)

a=15cm

Abb. 3.17 RVSE der BSP-Scheibe
3.6.4 Riickrechnung der Schubsteifigkeit

Die Ermittlung der Schubsteifigkeit Sxy* erfolgt wie
beim RPE aus der inneren Verzerrungsenergie U*.
Aus dem aufgebrachten Einheitsverschiebungszu-
stand kann die Schubverzerrung y,,, wie folgt be-
rechnet werden:

Die Schubsteifigkeit des RVE bzw. RVSE ist mit
den in Kap. 3.5.4 angegebenen Formeln zu ermitteln.
Anstatt der Plattenverdrillung &,y ist nun die
Schubverzerrung y,, o einzusetzen.

1 2 2
UFE:U*:E'Szy*"yzy,O'a =
2. U*
k= 2 ¥
SZy 2 2
’yzy,O.a‘




4  Drill- und Schubsteifigkeitsunter-
suchungen

Nachdem in Kap. 3 ausfiihrlich auf die Modellierung
der BSP-Platte bzw. des RPEs eingegangen wurde,
folgt in diesem Abschnitt die detaillierte FE-Berech-
nung im Programm ABAQUS.

4.1 Berechnungsvarianten
4.1.1 Streubereich des Brettparameters t;/a

Fast jeder BSP-Platten-Hersteller verwendet unter-
schiedliche Brettdimensionen zum Aufbau seiner
Produkte. Bei 3-schichtigen Elementen werden in der
Regel Brettdicken zwischen 19 und 44 mm verwen-
det. Um Aussagen iiber die Drill- bzw. Schubsteifig-
keit, unabhéngig von der Brettgeometrie machen zu
konnen, miissen verschiedene Brettparameter ¢;/a
untersucht werden. Der praktisch relevante Bereich
liegt bei einem ¢;/a-Verhéltnis von 0,1 — 0,25. Nach-
folgend werden die Parameter 0,01 (Furniersperr-
holz) — 10,0 untersucht.

Die Variation des Brettparameters erfolgt tiber die
Brettdicke t; Fiir die Brettbreite a wird ein fixer
Wert von 15 cm gewéhlt. Die angenommenen Para-
meter gelten sowohl fiir die Drillsteifigkeits- als auch
fiir die Schubsteifigkeitsberechnung.

Tab. 4.1 Ubersicht der gewéhlten Brettparameter

Parameter t;/a Brettbreite a Brettdicke t;

H [em] [cm]
0,010 0,150
0,025 0,375
0,050 0,750
0,10 1,500
0,20 3,00
0,40 15,00 6,00
0,60 9,00
1,00 15,00
2,00 30,00
4,00 60,00
10,0 150,00

11 Parameter liefern also 11 verschieden grofie Re-
prasentative Volumen-Elemente. Ein Berechnungs-
durchgang besteht somit aus 11 Teilberechnungen.
Dies bedeutet, dass zur Berechnung der 3-, 5- und 7-
schichtigen BSP-Platte unter Drillbeanspruchung
(jeweils mit und ohne Fugen) insgesamt 66 ABAQUS
Jobs notwendig sind. Da auch die 3- und 5-schichtige
BSP-Scheibe unter Schubbeanspruchung (jeweils mit
und ohne Fugen) behandelt wird, folgen noch 44 wei-
tere Jobs. Die numerischen Studien zu Drillen und
Schub bestehen also insgesamt aus 110 Berechnun-

Ty,

gen. Einen Uberblick zeigen Abb. 4.2 bis Abb. 4.4. In
Abb. 4.5 sind die wichtigsten Parameter einer 3-
schichtigen Platte inklusive des verwendeten FE-Net-
zes abgebildet. Auf eine Darstellung der Parameter
2,0, 4,0 und 10,0 wird aufgrund ihrer baupraktischen
Irrelevanz verzichtet.

4.1.2 Ergebnisdarstellung

Die in der numerischen Studie errechneten Drill- bzw.
Schubsteifigkeiten werden in Diagrammen darge-
stellt. Der Brettparameter t;/a wird dazu auf der log-
arithmisch skalierten Abszisse und die zugehérigen
Steifigkeitsverhéltnisse D,,*/D,, bzw. S, */S,, auf
der Ordinate, aufgetragen.

1

0.8

0.6

praktisch: relevanter Bereich

0.4

D, */D,, bzw. S,,*/S,, -

Bereich der numersichen Studie

0.01 01 025 1 10
ti/a[-]
Abb. 4.1 Diagramm zur Darstellung der errechneten Drill-
bzw. Schubsteifigkeiten

Als Grundlage zur Anpassung an die FE-Lésungen
dient die Funktion aus Kap. 2.2.2. Dabei werden die
errechneten Werte bestmdoglich mit einer homogenen
Funktion angepasst. Da der Brettabstand wu mit
2 mm sehr klein ist, konnen Terme in denen u ku-
bisch oder quadratisch vorkommt, vernachléssigt
werden.

% - 1/[1 +2 +2G—C;) T 3%(1 +29@2}

mit Go = < und G-

|

G 1
N2
1+(1+2K)1—;+6'(XFIT‘(1+2%)(9

Anstelle des Verhéltnisses der Schubmoduln G*/G
werden die Steifigkeitsverhaltnisse D,,*/D,, bzw.
Syy*/ Syy eingesetzt.
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Anpassungsfunktion fiir u = 0

Wird u gleich null gesetzt, ergibt sich die bekannte
Gleichung aus Kap. 2.1.4:

D_* 1 . ta e
o _ I

D >
zy 1+6.aFIT.(ﬂ

Anpassungsfunktion fiir u > 0

Bei Fugen zwischen den benachbarten Brettern wird
die oben gezeigte Formel verwendet und der Term
(1 +2«) - (u/a) erneut durch eine Funktion e, er-
weitert. Fir kleine Fugen (bis 4 mm) kann somit die
folgende Anpassungsfunktion angeschrieben werden:

D,* _ 1

Dz U U ti2
Y 1+a/(u)~(1+2K)E+6-aFIT~(1+2;)(;)

ty* N
mit @y = r(;) bzw. a'FIT:p'(;)

k = Schubkorrekturfaktor

Fir den Schubkorrekturfaktor wird in weiterer Fol-
ge der Wert 1,2 (Rechteckquerschnitt) eingesetzt.

Anmerkung: Die Anpassungsfunktionen sind sowohl fiir die
Drill- als auch fiir die Schubsteifigkeitsstudien giiltig.

Ermittlung der unbekannten Parameter

Mit den Parametern p, ¢, r und s in den Funktionen
apry bzw. a(,) erfolgt eine bestmdgliche Anpassung
an die FE-Ergebnisse. Diese Unbekannten werden
durch Minimierung der Fehlerquadratsumme mit Hil-
fe des Programms MATHEMATICA ermittelt. Dazu
ist es notwendig, die entsprechenden Ableitungen der
Anpassungsfunktionen null zu setzen. In MATHE-
MATICA ist das mit dem Befehl FindRoot moglich.
Das Eingabefile fiir eine 3-schichtige Platte (ohne Fu-
gen) unter Drillbeanspruchung kann dem Kap. A.2
entnommen werden.
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Abb. 4.5  Reprisentative Volumen-Elemente einer 3-schichtigen BSP-Platte mit Darstellung der Netzteilung



4.2 Numerische Studien zur Drillsteifigkeit
der fugenlosen BSP-Platte

Nachdem alle zur FE-Analyse notwendigen Eingabe-
daten bekannt sind, kann nun die Berechnung in
ABAQUS erfolgen. Es werden 3-, 5- und 7-schichtige
Plattenelemente unter Drillbeanspruchung (jeweils
mit und ohne Fugen) behandelt. Der Aufbau des 5-
und 7-schichtigen Représentativen Platten-Elemen-
tes erfolgt dabei analog zu Kap. 3.5.

Nachstehend erfolgt die Darstellung der numeri-
schen Ergebnisse aus ABAQUS in tabellarischer und
grafischer Form. Besonderes Augenmerk wird dabei
auf die errechneten, inneren Verzerrungsenergien und
die dazugehérigen Verformungsfiguren gelegt.

4.2.1 Ergebnisse der 3-schichtigen, fugenlosen BSP-
Platte

Innere Verzerrungsenergien U* (3s, u = 0)

Um mit diesen Ergebnissen eine Aussage iiber die
Drillsteifigkeit einer beliebigen, 3-schichtigen BSP-
Platte ohne Fugen machen zu kénnen, werden die
Steifigkeiten ny* auf die Drillsteifigkeit der homoge-
nen Grundstruktur D, bezogen. Somit ist die Be-
stimmung der Drillsteifigkeit unabhédngig vom
verwendeten Material moglich. Die Berechnung von
Dy, */ Dy erfolgt exemplarisch an einem t;/a-Verhélt-
nis von 0,2 und ist sinngeméaf auf die anderen Para-
meter  Ubertragbar. Der dazu  notwendige
Schubmodul Gy e,y des Grundmaterials (Brettware)
entspricht dem der gewahlten Festigkeitsklasse C24.
Da sdmtliche ABAQUS Ergebnisse am antimetri-
schen RVE berechnet werden, muss die Steifigkeit der
homogenen Grundstruktur halbiert werden. Eine
Ubersicht aller Steifigkeitsverhéiltnisse zeigt Tab. 4.2.

t3
Dzy = U0, mean” -15
3
D,, = ———f——— = 2095.875 ——C—C@—
D_*
zy  _ 1298,104 _ 0,62 []
Da;y 2095, 875

Ty,

Tab. 4.2 Verzerrungsenergien und Drillsteifigkeiten der 3-
schichtigen, fugenlosen BSP-Platte

ti/a u* ny* ny* / D,,
[ [kNem] [kNem?/cm] H
0,010 0,0002 0,259 0,99
0,025 0,0033 3,916 0,96
0,050 0,0247 29,596 0,90
0,10 0,1743 209,220 0,80
0,20 1,0813 1298,104 0,62
0,40 54912 6592,198 0,39
0,60 12,6900 15234,285 0,27
1,00 32,8455 39431,009 0,15
2,00 109,3292 131249,734 0,06
4,00 368,0386 441830,384 0,03
10,0 1985,3597 2383424,263 0,01

Anpassungsfunktion (3s, u = 0)

Die Angleichung an die FE-Losung erfolgt mit der in
Kap. 4.1.2 gezeigten Funktion.

ny* B 1 B t 4
D P pIT-35s ~ Pr\3,
Ty i
L+6-apy 35 (;)

Die unbekannten Parameter p und ¢ werden mit dem
Programm MATHEMATICA wund dem Befehl
FindRoot ermittelt. In diesem Fall ergeben sich die
folgenden Parameter:

pye = 0,89
g3, = 0,67

50,67

= Qpr.3 = 0,89 (Tj

Fiir den praktisch relevanten Bereich kann mit der
gewihlten Funktion eine sehr gute Ubereinstimmung
mit den FE-Ergebnissen erreicht werden.

3-schichtiges BSP o
Funktion 3s
0.8 \
=z x
s 0.6 ©
X [
2 3 \
LN 5
QX 0.4 € \
3
2
0.2 =
E \
©
3
0
0.01 0. 10

ti/a[]
Abb. 4.6 Anpassungsfunktion an die 3-schichtige FE-Lésung



|- und Schubsteifigkeitsuntersuchu

study research engineering test center

i

i
AN
A
AN
A
A

AN
AN
AR
QU0
QN
e
W
.

0
}

t,/a = 0,200

Verformungsfiguren der RPEs (3s, u = 0)

Abb. 4.7 Verformungsfiguren der 3-schichtigen BSP-Platte

ohne Fugen fiir verschiedene t;/a-Verhiltnisse

t;/a = 1,000

ichtigen

sch

i einer 3-

ichten dargestellt.

igen die verformten Re-
Elemente der 3-schichtigen

Aufgrund der ausgenutzten Antimetrie

=

ilder ze

5 Sch

I

010

0

Platte.
in der Plattenmittelfliche sind be

/a = 0,025
t;/a = 0,400

prasentativen Volumen-
i/a

Die nachstehenden B
BSP.

Platte nur 1

ti/a = 0,050

t
t



Ty e

IO T
—E A A — oo
o g SANSSTN oﬂﬂﬁﬁ%/ﬂﬂﬁdﬂ e s e wst
~c = RS
= s N
m o QOO RO
N
3 = A
> 3= 8 RRATANY A S RN
~ £25% S e R SR
= S T S S
37 5 ARANER QRN oo
L A B AR A S R QU SN
© o Z5 5 A NS Sem g L i
5 © . i W DO
T EH 0
§ T%3°7 il L
£ 28k RN A
= 528 { W { QGO0
S 255 S L Wil N
BN
@ ~"TgT Y o NN o ot
S 53zE & Wb g s g e
S Lo g7 — 31 81111/ < 0000
£ T o N s .“..%“.“.“%..“f s ..“.".“.“.“.“.... 11110 S Wi
5 289 M :%%o'%n««“\\ M ....... M
[P 25 3 5 .:: 7
5 a2 = W = =
> 0SSR 8 - - iy
Y nd g & — S gu
& 252 N *T 8838838 K E8E Tose
) «) = (] Q clo|lc|lo|o|o|cocc|o|a 1 @
< 5 C © P o 1 9
s Mm TS < 3 1 R g
Q O [o] i I 3
g TEI oz 3 ° - &3 3 <
s g = I.uKo = Qg g vl
[ < 0T l = T 0.8 [
0 S . 0B =
3 w5 3 2 [+ T glglriglgle|s|els IS | 2 -~ =&
e = 8 - 2 N A K A A S A PN R= S Ko N 5 3 g &
- =R ] N Q¢ |Hlo o d o olo|g|lo o|x . ouw ] 20 Mo
c Brgies 0 '3) qQ m =9 % oo (oMo = 1 S
~— M| = |o|d|s |0 I~ —_ s 3
Mua ﬂ =) =4 O s|ls|o|lalol o —_— =) 2 ] - S 2
Foi-d: s ¢ 2 mEREEE S = : 1 T34
9 < oo T S8 IR . - 1 398
@ = < w B [] < O S TR « 1 . o
= @ B Sogp 5 ) .mv D_. 7 ﬁ\ N ya1aiag Ja1uenspps yasipjeld 3 -2
£ i E5%: 5 ¥4 xricsuzggsesglss 8 . £ ! wed | 8 &
K —= O c < O lo|ld|H |||l O M| o »n == v <
[} - S 20 b g @ Z |8|lo|n|©w|@|lo|o ~[K|lo S N = 1 w s
n ] e 8 * 2 < =2 |S|o|o|o|s|e Slals|d|s s £ ] 2 »
S To°E W 23 SrERgE 8 | £, ] 5§ W
© 9 e g8 S5 £ 2 x S 1 e
s a a M g =2 = g3 m . < ] w 3
= = s§e&%" § L& = © o~ a2
= 22 fgsg 5 ~ 8 A 1 © S
— - 175) > c — «) |
o0 © 03z R > s S -
= = =t [N o Q 3
S ) % @ I o 3 2
we 2228 o ¥3 oo g v w - @ < < o o° ¥
N ) . L] | o bo|lolo o|lolo|lo|a * = Py Py S Py S
« g F 2 S22 | x_-|@8gsas839sa8g5 g S L oX 9%
< D. Er g % £ _m m < L |o|lo|lc|lc|o ol -|a|g|mH < S Q _I_AxQ\*AxQ =

Abb. 4.9 Verformungsfiguren der 5-schichtigen BSP-Platte

ohne Fugen, t;/a = 0,1, 0,2 und 0,4

Lésung



und Schubsteifigkeitsuntersuchu

study research engineering test center

Verformungsfiguren der RPEs (7s, u = 0)

4.2.3 Ergebnisse der 7-schichtigen, fugenlosen BSP-
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Verformungsfiguren der RPEs (5s, u = 2 mm)

4.3.2 Ergebnisse der 5-schichtigen BSP-Platte mi

Fugen

t;/a = 0,100

Innere Verzerrungsenergien U* (5s, u = 2 mm)

Tab. 4.6 Drillsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf die

Drillsteifigkeit der homogenen Grundstruktur
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t,-/a
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4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse aus
den Drillsteifigkeitsstudien

4.4.1 Vergleich der 3-, 5- und 7-schichtigen,
fugenlosen BSP-Platte

4.4.2 Vergleich der 3-, 5- und 7-schichtigen BSP-
Platte mit Fugen

Tab. 4.10 Ubersicht der Drillsteifigkeitsverhiltnisse (u = 2 mm)

ti/a ny*/ny
Tab. 4.8 Ubersicht der Drillsteifigkeitsverhiltnisse (u = 0) H H
3-schichtig 5-schichtig 7-schichtig
ti/a ny*/ny 0,010 0,96 0,95 0,95
r r 0,025 0,91 0,91 0,91
3-schichtig 5-schichtig 7-schichtig 0,050 0,85 0,85 0,86
0,010 0,99 0,99 0,99 0,10 0,73 0,74 0,76
0,025 0,96 0,96 0,97 0,20 0,55 0,58 0,60
0,050 0,90 0,91 0,92 0,40 0,35 0,38 0,41
0,10 0,80 0,82 0,83 0,60 0,24 0,27 0,30
0,20 0,62 0,66 0,69 1,00 0,13 0,17 0,19
0,40 0,39 0,44 0,48 2,00 0,06 0,08 0,10
0,60 0,27 0,32 0,36 4,00 0,02 0,04 0,05
1,00 0,15 0,20 0,23 10,0 0,01 0,01 0,02
2,00 0,06 0,09 0,11
4,00 0,03 0,05 0,06 Anpassungsfunktionen (3s, 5s und 7s, u = 2 mm)
10,0 0,01 0,02 0,02

Anpassungsfunktionen (3s, 5s und 7s, u = 0)

1

1

D, t2
v 1+3,4~a(u)-@+6-aFIT-(1+210‘)(;j

(2
@prT T p(;)

D 2
" 1+6'“FIT'(;9

Tab. 4.9 Parameter der 3-, 5- und 7-schichtigen BSP-Platte
(u = 0) zur Anpassung der Funktionen an die FE-Lésung

ths ty4
mit @y =7 (Z) bzw. ap = p(g)

Tab. 4.11 Parameter der 3-, 5- und 7-schichtigen BSP-Platte
(u =2 mm) zur Anpassung der Funktionen an die FE-Lésung

Parameter Parameter
H [
3-schichtig 5-schichtig 7-schichtig 3-schichtig 5-schichtig 7-schichtig
0,89 0,67 0,55 r 10,95 13,19 13,28
q -0,67 -0,74 -0,77 s 0,62 0,66 0,65
3s T~ 3s
5s 5s (u
0.8 N\ Ts 0.8 \ 7s (u
T . T \
> 0.6 3 > 0.6 5
2 & Q 5
* 5 *s ce
X 2 % o]
Q 0.4 E \ Q 0.4 E \
o 3
= E
0.2 £ N 0.2 5
x S }
g _5 K
0 i 0 Y N e
0.01 0.1 10 0.01 0.1 1 10

ti/a[-]
Abb. 4.18 Anpassungsfunktionen der 3-, 5- und 7-schichtigen
BSP-Platte ohne Fugen

ti/a[-]
Abb. 4.19 Anpassungsfunktionen der 3-, 5- und 7-schichtigen
BSP-Platte mit Fugen



4.5 Numerische Studien zur Schubsteifigkeit
der fugenlosen BSP-Scheibe

Das mechanische Modell zur Bestimmung der Schub-
steifigkeit von BSP-Scheiben wurde bereits in
Kap. 2.1 nédher erldutert. Dieser Abschnitt soll die in
[4] (vgl. auch Kap. 2.1.4) publizierten Ergebnisse
kontrollieren und den Randeffekt bei 3- und 5-schich-
tigen Scheiben naher untersuchen. Alle FE-Berech-
nungen finden an dem in Kap. 3.6 dargestellten RVE
(bzw. RVSE) jeweils mit (v =2 mm) und ohne
(u = 0) Fugen statt. Die Dokumentation der Ergeb-
nisse erfolgt analog zu Kap. 4.2.1.

4.5.1 Ergebnisse der gedanklich co-dicken (RVSE),
fugenlosen BSP-Scheibe

Innere Verzerrungsenergien U* (RVSE, u = 0)

Tab. 4.12 Schubsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf
die Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur

ti/a U* Sy Syy*/ Sxy
H [kNem] [kN/em] H
0,010 82,4896 10,311 1,00
0,025 203,5004 25,438 0,98
0,050 396,2040 49,526 0,96
0,10 748,1199 93,515 0,90
0,20 1327,4425 165,930 0,80
0,40 2088,2168 261,027 0,63
0,60 2504,5780 313,072 0,50
1,00 2851,5494 356,444 0,34
2,00 2985,5586 373,195 0,18
4,00 2991,6299 373,954 0,09
10,0 2991,6413 373,955 0,04

Ty,

Anpassungsfunktion (RVSE, u = 0)

Die Anpassung an die FE-Losung erfolgt mit der be-
reits bekannten Funktion. Das Verhdltnis von D, */
Dy, wird jetzt durch S,,*/S,, ersetzt. S, ist die
Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur. Wer-
den Symmetriebedingungen ausgenutzt, dann sind

diese bei der Ermittlung von S, zu berticksichtigen.

S X 1 (t,» a
Ty _ i
N a = p.[ 2
S, 2 FIT — P H)
1+6-app- (;)
Sary - GO, mean’ t
Prvse = 0,31

£\ 0,75
_ @prr.pysg = 0. 31 (;)
frysg = 0. 75

Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus [4]:

0, 32 £ 077
> app = 0,32 (;)

-0, 77

ESTS
(I

Die Parameter unterscheiden sich zwar geringfii-
gig, dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Ergebnisse
der Anpassungsfunktion. Die Abweichungen kénnen
z. B. auf eine andere Netzteilung zuriickgefiihrt wer-
den.

1 3 - T T
o FE-Lésung RVSE  ©
Schichtanzahl = o
0.8 8,
I < o]
> 0.6 3
2 a X
* =
> o
3 0.4 e 3
3
2
0.2 '; [
£
o Q.
g S
0 n PR S S S A Y n PR S R A n PR S S R A
0.01 0.1 1 10
ti/a[]

Abb. 4.20 FE-Ergebnisse des RVSE ohne Fugen (u = 0) und
zugehérige Anpassungsfunktion an die FE-Lésung



c
(]
1))
c
=
=
Q
-
(2]
-
(]
)
{=
=}
w0
&=
(9]
X
o0
=
()]
g
(22}
=)
=]
=
Q
(2]
=]
c
=]
L
‘=
(@]

Y

PR
MR
00““““ T
lllllllll Ny Y T
St A e
=== ——==c=ccc e % W
== =\ ow\wmvwwuuun mmmnmﬂmﬂmﬂmﬂmﬂmunuMuM:WMWWﬂW

Verformungsfiguren der RVSEs (u = 0)

study research engineering test center

52

Abb. 4.21 Verformungsfiguren des RVSE ohne Fugen, t;/a =

0.1, 0,2 und 0,4



4.5.2 Ergebnisse der 3-schichtigen, fugenlosen BSP-

Scheibe

Innere Verzerrungsenergien U* (3s, u = 0)

Tab. 4.13 Schubsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf
die Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur

Ty,

4.5.3 Ergebnisse der 5-schichtigen, fugenlosen BSP-

Scheibe

Innere Verzerrungsenergien U* (5s, u = 0)

Tab. 4.14 Schubsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf
die Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur

ti/a U* Syt Syy*/ Sxy ti/a U* Syt Suy*/Sxy
H [kNem] [kN/em] H H [kNem] [kN/em] H
0,010 123,0171 15,377 0,99 0,010 205,5307 25,601 0,99
0,025 299,5345 37,442 0,96 0,025 503,2636 62,908 0,97
0,050 570,9188 71,365 0,92 0,050 967,9097 120,989 0,94
0,10 1034,9387 129,367 0,83 0,10 1784,4851 223,061 0,86
0,20 1706,2125 213,277 0,69 0,20 3034,2232 379,278 0,73
0,40 2409,1045 301,138 0,48 0,40 4497,3299 562,166 0,54
0,60 2710,6582 338,832 0,36 0,60 5215,2362 651,905 0,42
1,00 2918,5541 364,819 0,23 1,00 5770,1034 721,263 0,28
2,00 2988,5943 373,574 0,12 2,00 5974,1529 746,769 0,14
4,00 2991,6356 373,954 0,06 4,00 5983,2655 747,908 0,07
10,0 2991,6414 373,955 0,02 10,0 5985,8754 748,234 0,03

Anpassungsfunktion (3s, u = 0)

*
Smy

S

zy

1 T
FE-Lésung 3s ©
Funktion 3s
0.8 \\
- 06 5
X pes
o 2 \
* -
> 2
ks
L
" ; \\\‘
£
Y
o
0 n n n PR R
0.01 1

. =0,53

1

12
1+6'“FIT'(Z)

=-0,79

tN4
@prT T P(;)

ty=0.79
= Qprrs = 0,53 (;)

10

ti/a[-]
Abb. 4.22 FE-Ergebnisse der 3-schichtigen BSP-Scheibe ohne
Fugen (u = 0) und zugehérige Anpassungsfunktion an die FE-

Lésung

Anpassungsfunktion (5s, u = 0)

0

0

0

Sxy*/ Sxy [_]

0

- 1 B th e
T o Xprr T P 7
146 - apyr - (ﬁ
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Abb. 4.23 FE-Ergebnisse der 5-schichtigen BSP-Scheibe ohne
Fugen (u = 0) und zugehérige Anpassungsfunktion an die FE-
Lésung
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4.6 Numerische Studien zur Schubsteifigkeit Anpassungsfunktion (RVSE, u = 2 mm)
der BSP-Scheibe mit Fugen

S] 1
4.6.1 Elgebnisse der gedanklich OO-diCken (RVSE), —gﬂ_ -
'Ugellosell BSI SClle.be ry ] 3 1 (%3 6 U) t)
I l ’ %t a ’ FIT—R\/SE.( 2 ( d

Anmerkung: Die Ergebnisauswertung der BSP-Scheibe mit Fu- 80,75
k [ Kap. 4.3 erfolgen. Beim RVE mit F i - AT

gen kann ana.og zu Kap ‘ 3 erfolgen. Beim mit Fugen ist @prrpvse = 0,31 (Z)

der Wert a mit 15,2 cm einzusetzen.

TwRrvsE = 9,03 £ 0. 60
Innere Verzerrungsenergien U* (RVSE, u = 2 mm) = @, pysp=9.63- (;)

$y-rvsg = 0,60
Tab. 4.15 Schubsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf

die Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur 1 .

e ™ S Syls [T s o

H [kNem] [kN/cm] [ 0.8 N\

0,010 79,3414 9,918 0,96 o \

0,025 192,9450 24,118 0,93 - 06 5

0,050 370,1972 46,275 0,89 w 3 \

0,10 684,9716 85,621 0,83 * §

0,20 1183,5066 147,950 0,71 w 04 3 \

0,40 1800,8336 205,104 0,54 < \

0,60 2122,0667 265,258 0,43 0.2 5

1,00 23815664 297,696 0,29 5 \
2,00 2479,8299 309,979 0,15 0 T LT
4,00 24384,2557 310,532 0,08 0.01 0.1 1 10
10,0 2484,2640 310,533 0,03 ti/a[-]

Abb. 4.24 FE-Ergebnisse des RVSE mit Fugen (u =2 mm) und
zugehérige Anpassungsfunktion an die FE-Lésung



4.6.2 Ergebnisse der 3-schichtigen BSP-Scheibe mit
Fugen

Anmerkung: Vorgehensweise sieche Kap. 4.3.1.
Innere Verzerrungsenergien U* (3s, u = 2 mm)

Tab. 4.16 Schubsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf
die Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur

Ty,

4.6.3 Ergebnisse der 5-schichtigen BSP-Scheibe mit
Fugen

Anmerkung: Vorgehensweise siehe Kap. 4.3.2.
Innere Verzerrungsenergien U* (5s, u = 2 mm)

Tab. 4.17 Schubsteifigkeit der FE-Berechnung, bezogen auf
die Schubsteifigkeit der homogenen Grundstruktur

ti/a U* Sy*  Sy*/S

ti/a U* S.*  S,*/S

y Xy y y Xy
[- [kNem] [kN/em] [ [ [kNem] [kN/em] [-
0,010 116,8816 14,610 0,94 0,010 196,5234 24,565 0,95
0,025 279,6728 34,959 0,90 0,025 473,5096 59,189 0,91
0,050 523,6759 65,459 0,84 0,050 895,6712 111,959 0,87
0,10 928,1640 116,021 0,75 0,10 1615,6637 201,958 0,78
0,20 1489,7778 186,222 0,60 0,20 2674,0910 334,261 0,65
0,40 2046,1780 255,772 0,41 0,40 3847,0211 480,878 0,46
0,60 2275,8036 284,475 0,31 0,60 4397,8702 549,734 0,35
1,00 2430,7001 303,838 0,20 1,00 4812,2665 601,533 0,23
2,00 2482,0428 310,255 0,10 2,00 4961,8727 620,234 0,12
4,00 2484,2508 310,532 0,05 4,00 4968,5155 621,064 0,06
10,0 2484,2681 310,534 0,02 10,0 4968,5238 621,065 0,02

Anpassungsfunktion (3s, u = 2 mm)

Se” 1

S 2

w 1+3’4'%'y+6'“FIT-33'(1+29(TD
a

£5~0.79
@prr3s = 0,53 (;)

Fuse = 12,97 £5,0.59
B > @,3,=12,97-| =
5,3, = 0,59
1 T
FE-Lésung 3s ©
Funktion 3s
0.8 \
> 2
n' 3 \
~ m
*s 9]
u’x 0.4 2
&
[
0.2 S 2
z
&
0 n n TR n n PR A n n PRSI
0.01 0.1 1 10

ti/a[-]
Abb. 4.25 FE-Ergebnisse der 3-schichtigen BSP-Scheibe mit
Fugen (u = 2 mm) und zugehérige Anpassungsfunktion an die
FE-Lésung

Anpassungsfunktion (5s, u = 2 mm)

Sey* 1
S, B Y
143,40, 446 apps, - (1+22)(
a

30,79
=0,43- (;Z)

ApIT 5%
rs. = 10,67 £50.57
i > a,. =10, 67-(5)
Su-bs 0,57
1 T

FE-Lésung 5s ©

\\\ Funktion 5s
0.8 NG
JoN
N\
N

Sxy*/ sxy [_]

- \\\<
0 n n PR n n PR n n PR
0.01 0.1 1 10

ti/a|-|
Abb. 4.26 FE-Ergebnisse der 5-schichtigen BSP-Scheibe mit
Fugen (u = 2 mm) und zugehérige Anpassungsfunktion an die
FE-Lésung
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4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse aus
den Schubsteifigkeitsstudien

4.7.1 Vergleich der co-dicken, sowie der 3-, und 5-
schichtigen, fugenlosen BSP-Scheibe

Vergleich der co-dicken, sowie der 3-, und 5-
schichtigen BSP-Scheibe mit Fugen

Tab. 4.20 Ubersicht Schubsteifigkeitsverhiltnisse (u = 2 mm)

ti/a sxy*/sxy
Tab. 4.18 Ubersicht Schubsteifigkeitsverhiltnisse (u = 0) H H
RVSE 5-schichtig 3-schichtig
ti/a S/ Sy 0,010 096 0,95 0,94
H H 0,025 0,93 0,91 0,90
RVSE 5-schichtig 3-schichtig 0,050 0,89 0,87 0,84
0,010 1,00 0,99 0,99 0,10 0,83 0,78 0,75
0,025 0,98 0,97 0,96 0,20 0,71 0,65 0,60
0,050 0,96 0,94 0,92 0,40 0,54 0,46 0,41
0,10 0,90 0,86 0,83 0,60 0,43 0,35 0,31
0,20 0,80 0,73 0,69 1,00 0,29 0,23 0,20
0,40 0,63 0,54 0,48 2,00 0,15 0,12 0,10
0,60 0,50 0,42 0,36 4,00 0,08 0,06 0,05
1,00 0,34 0,28 0,23 10,0 0,03 0,02 0,02
2,00 0,18 0,14 0,12
4,00 0,09 0,07 0,06 Anpassungsfunktionen (RVSE, 5s und 3s, u =2 mm)
10,0 0,04 0,03 0,02

Anpassungsfunktionen (RVSE, 5s und 3s, u = 0)

(2
@prT T p(jJ

_‘?—_ﬁ: 1

X -
S 2
" 1+6'aFIT'(;9

Tab. 4.19 Parameter der co-dicken, sowie der 3- und b-
schichtigen BSP-Scheibe (u = 0) zur Anpassung der Funktion
an die FE-Lésung

S _* 1

Smy u U tz’ 2
1+3,4-a(u)-(5)+6~aFIT~(1+2;)(;)
. I * )
mit @y = 7 (Z) bzw. ap = p(;)

Tab. 4.21 Parameter der co-dicken, sowie der 3- und b-
schichtigen BSP-Scheibe (u=2mm) zur Anpassung der
Funktion an die FE-Lésung

Parameter Parameter
[ -
RVSE 5-schichtig 3-schichtig RVSE 5-schichtig 3-schichtig
p 0,31 0,43 0,53 r 9,63 10,67 12,97
q -0,75 -0,79 -0,79 s 0,60 0,57 0,59
3s 3s (u
Ex \ 5s (u
RVSE RVSE (u
0.8 \\\\ 0.8 N
- 0.6 5 L 06 ﬁ\
S o S g
a 2 4 g
* 5 * ~
> ] > 9
w 04 E v 04 :
3 3
£ E
0.2 S t\ 0.2 = N
Rl ) a
s a
0 0
0.01 0.1 1 10 0.01 0.1 1 10

ti/a[-]
Abb. 4.27 Vergleich der Anpassungsfunktionen (u = 0)

ti/a[-]
Abb. 4.28 Vergleich der Anpassungsfunktionen (u =2 mm)



4.8 Gegeniiberstellung der Drill- und Schub-
steifigkeitsstudien

4.8.1 Vergleich der 7-schichtigen BSP-Platte mit
und ohne Fugen unter Drillbeanspruchung

""" - RVSE -----
\\ 7s
\ |46 % 7s (u)

0.8

* _
ny /ny [ ]
=) Col
'S Lo
o
4]
-
~l
o:
¢
.
L.
L.
R
.
L.
L.

0.2

0
0.01 01 025

ti/al-]
Abb. 4.29 Dirillsteifigkeiten der 7-schichtigen BSP-Platte mit
(u =2 mm) und ohne Fugen

Wie in Abb. 4.29 zu erkennen ist, fithren Fugen von
2 mm zu einer Abminderung der Drillsteifigkeit um
ca. 17 % im Vergleich zur fugenlosen BSP-Platte.

4.8.2 Vergleich der co-dicken BSP-Scheibe mit und
ohne Fugen unter Schubbeanspruchung

1
34 9, RVSE ——
25 % N RVSE (u)
0.8y
7
0.75 ca. 14 %
— 0,66
L 06
u?
S~
*> 04
n \\
0 Ty 0, T
0.01 01 O 1 10

ti/a[-]
Abb. 4.30 Schubsteifigkeiten der co-dicken BSP-Scheibe mit
(u =2 mm) und ohne Fugen

Beim gedanklich co-dicken Scheibenelement kommt
es durch Fugen von 2 mm zu einer Abnahme der
Schubsteifigkeit um ca. 14 %.

Ty,

4.8.3 Vergleich der Drill- und Schubsteifigkeit des
5-schichtigen BSP-Elements ohne Fugen

RVSE -----
SCHEIBE 5s
PLATTE 55«

o
©

[=)]
o

ca. 15 %

Lo 2
S o

N
>

D,,*/ D,y bzw. S,,*/S,, [-]

e
)

0.01 01 02
ti/a[-]
Abb. 4.31 Drill- und Schubsteifigkeit eines 5-schichtigen BSP-
Elements ohne Fugen (u = 0)

Wie aus Abb. 4.31 hervorgeht, ist die Drillsteifigkeit
einer 5-schichtigen BSP-Platte um ca. 15 % geringer
als die Schubsteifigkeit.
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5 Schubkraftverteilung am RPE

Das eigentliche Ziel dieser Arbeit wurde mit der Er-
mittlung der Drillsteifigkeit Dzy* von nicht schmalsei-
tenverklebten BSP-Platten bereits in Kapitel 4
erreicht. Im folgenden Abschnitt wird nun der gene-
relle Ablauf einer BSP-Plattenberechnung sowie ein
Vorschlag fiir einen Drillfestigkeitsnachweis von
Brettsperrholzplatten gezeigt.

5.1 Ablauf einer BSP-Plattenberechnung

Fiir die transversal-schubnachgiebige Berechnung ei-
ner Platte (siehe Kap. 1.3) miissen die erforderlichen
Steifigkeiten bekannt sein. Bei orthotropen Platten —
zu denen auch BSP z&hlt — sind dies im Allgemeinen
zwei Biegesteifigkeiten (K, K,) sowie ein Koppel-
term (K, = abhingig von den Querkontraktionen),
zwei Schubsteifigkeiten (S, S,) und die Drillsteifig-
keit (D,,). Die oben genannte Plattentheorie ist in
den gingigen FE-Paketen implementiert.

Aus der Berechnung mit den entsprechenden FEin-
wirkungen und deren Kombinationen resultieren die
Bemessungsschnittgréfien, mit denen in weiterer Fol-
ge alle erforderlichen Nachweise zu fiithren sind.

Steifigkeitsermittlung
(Kw Ky Ky Dyyp S0 S)

4

FE-Analyse
(z. B.: ABAQUS, RFEM)

4

BemessungsschnittgroBen + Nachweise

- Biegefestigkeitsnachweis (m,, m,)
- Schubfestigkeitsnachweis (g, q)
- Drillfestigkeitsnachweis = ? (m,,)
- Durchbiegungsnachweis (w)

- Schwingungsnachweis (f)

Abb. 5.1 Genereller Ablauf einer Plattenberechnung

Der Drillfestigkeitsnachweis von BSP-Platten ist un-
bekannt. Als eine mogliche Grundlage kann jedoch
der Schubfestigkeitsnachweis der BSP-Scheibe aus
[4], Kap. 7.1.8 herangezogen werden. Dazu ist es not-

wendig die an den Stirnholzflachen auftretenden
Schubkrifte, aus der in Kap. 4 durchgefithrten FE-
Analyse, zu ermitteln.

5.2 Schubkraft- und Momentenauswertung

5.2.1 Schubkraftverteilung

Die Abb. 5.2 — Abb. 5.4 zeigen die Schubkrifte und
deren Bezeichnungen an einer 3-, 5- und 7-schichtigen
BSP-Platte.

Abb. 5.2 Schubkrifte an den Stirnholzflichen eines 3-schich-
tigen RPEs

Abb. 5.3 Schubkréfte an den Stirnholzflichen eines 5-schich-
tigen RPEs

Ty e
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Tab. 5.1 Schubkrifte aus den Knotenfesthaltekriften der 3-
schichtigen RPE unter konstanter Verdrillung (k.o = 1/cm)

Abb. 5.4 Schubkrifte an den Stirnholzflichen eines 7-schich-
tigen RPEs

Aufgrund der Antimetrie kommt es, bezogen auf die
Plattenmittelflache zu gleichen Schubkriften, jedoch
mit umgekehrten Vorzeichen.

Weiters ist zu beachten, dass die Kréafte in einer
Schicht an den jeweils gegentiberliegenden Brettstirn-
flachen, entgegengesetzt und in gleicher Groéfle wir-
ken. T ist dabei die Schubkraft 7" der ersten Schicht
in z-Richtung wirkend. Dieses Nummerierungssche-
ma wird sinngeméaf auf die anderen Krafte iibertra-
gen.

5.2.2 Schubkriafte aus den Knotenfesthaltekraften

In ABAQUS gibt es zwei Moglichkeiten die Schub-
krafte an den Brettstirnflachen zu ermitteln. Dies ist
entweder tiber die Summe der Knotenfesthaltekrafte
oder durch Integration der zu den Randfléchen extra-
polierten Schubspannungen 7., moglich. Ein Ver-
gleich dieser Varianten folgt in Kap. 5.3.

Als Knotenfesthaltekrifte werden jene Kréfte be-
zeichnet, welche in den Knoten des FE-Netzes wir-
ken. Mit ihnen wird bei der numerischen Berechnung
das Gleichgewicht zu den dufleren Belastungen nach-
gewiesen.

Anschlielend werden die Festhaltekrafte fiir 3-, 5-
und 7-schichtige BSP-Platten unter konstanter Drill-
beanspruchung (ko = 1/cm) und einem Brettpara-
meter von t;/a = 0,01 — 4,0 ausgewertet und bezogen
auf das Drillmoment m,,* (siehe Kap. 5.2.3) darge-
stellt. Aufgrund der Antimetrie zur Plattenmittelfl4-
che werden nur die Schubkréifte der unteren Hélfte
des RPEs (0 < z < t/2, sieche Abb. 5.2 — Abb. 5.4)
angegeben.

ti/a 3-schichtig
[ [kN]
Txl,F/ mxy* Ty2,F/ mxy*
0,010 48,06 42,45
0,025 19,13 15,95
0,050 9,51 8,10
0,10 4,74 4,39
0,20 2,38 2,46
0,40 1,21 1,35
0,60 0,83 0,96
1,00 0,54 0,64
2,00 0,32 0,38
4,00 0,19 0,21
50 T
Tx1,F/mxy*
Ty2,F/mxy*
40 \
L 30
*
~
20
L\
10
0
0.01 0. 4

1
ti/a[-]
Abb. 5.5 Schubkrifte der 3-schichtigen RPE

Tab. 5.2 Schubkrifte aus den Knotenfesthaltekréften der 5-
schichtigen RPE unter konstanter Verdrillung (ko = 1/cm)

t/a 5-schichtig
- [kN]

Txl,F/mxy* -’—yZ,F/"’xy"= Tx3,F/mxy*
0,010 24,64 27,64 5,00
0,025 9,81 10,92 1,97
0,050 4,90 5,58 1,02
0,10 2,46 2,92 0,56
0,20 1,24 1,53 0,33
0,40 0,63 0,80 0,20
0,60 0,42 0,55 0,15
1,00 0,26 0,34 0,10
2,00 0,14 0,18 0,05
4,00 0,07 0,09 0,03
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30 T 5.2.3 Drillmomente aus den Schubkriften
Tx1,F/mxy*
Ty2,F/mxy* . .
25 Tx3,F/mxy* . Aus den oben ausgewerteten Schubkréften konnen
\ mit den zugehorigen Schwerpunktsabstdnden die
_ 20 Drillmomente m,, bzw. m,, an den Seitenflichen des
*—" \\ RPEs wie folgt ermittelt werden:
Eb 15
} \\ my;r = Z Txi,F =
= 10 i=1,3

5 \ May = 2 Tyir 2y

i=2,4

\

0 =

0.1
ti/a[-]
Abb. 5.6 Schubkrifte der 5-schichtigen RPE

Tab. 5.3 Schubkrifte aus den Knotenfesthaltekréften der 7-
schichtigen RPE unter konstanter Verdrillung (kg = 1/cm)

ti/a 7-schichtig
- (kN]

Txl,F/ "’xy"= Ty2,F/ "’xy"= Tx3,F/ "’xy"= Ty4,F/ mxy*

0,010 14,20 18,70 6,92 1,95 a a >
0,025 5,65 7,44 2,78 0,79
0,050 2,82 3,79 1,42 0,41 Abb. 5.8 Drillmomente des 3-schichtigen RPEs
0,10 1,40 1,95 0,75 0,21
0,20 0,69 1,00 0,41 0,11 Aufgrund des in der numerischen Berechnung
0,40 0,34 0,51 0,23 0,07 aufgebrachten konstanten Drillzustandes sollte
0,60 0,23 0,35 0,16 0,05 My, = my, gelten. Die Drillmomente aus den Schub-
1,00 014 0,21 0,11 0,03 kraften miissten somit gleich dem Drillmoment m,,*
2,00 0,07 0,11 0,05 0,02 aus der FE-Analyse sein.
4,00 0,03 0,06 0,03 0,01
mzy* = myz* = Dzy* 'sz,O
20 e —
Tx1,F/mxy* —— 1
Ty2,F/mxy* ——— mit sz,O =1,0 —
Tx3,F/mxy: — cm
15 Ty4,F/mxy
_ Tab. 5.4 Drillmomente der 3-schichtigen RPE
N
*Q 10 ti/a 3-schichtig
g H [kNcm /cm]
o
~ myy myy, myx/ mxy* mxy/ mxy*
5 0,010 05 0,2 1,00 0,39
0,025 7.8 2,8 0,99 0,36
\ 0,050 58,7 21,0 0,99 0,36
o §_; 0,10 414 159 0,99 0,38

0.01 0.1 1 4 0,20 2557 1100 0,98 0,42
ti/a[-] 0,40 12900 6198 0,98 0,47

Abb. 5.7 Schubkréfte der 7-schichtigen RPE 0,60 29665 15301 0,97 0,50
1,00 76343 44110 0,97 0,56

Die Lage der ermittelten Schubkréfte variiert tiber 2,00 253991 175944 0,97 0,67
die Schichtdicken. Auf die Angabe der einzelnen 4,00 862160 693650 0,98 0,78

Schwerpunktsabstinde wird zur besseren Ubersicht
verzichtet.
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Tab. 5.5 Drillmomente der 5-schichtigen RPE 1
/’_/—————_——_——_

ti/a 5-schichtig / //
H [kNem/cm] 08 e I

myx mxy m, yx/ mxy* mxy/ mxy* I //
0,010 2,4 18 0,99 0,77 *>‘ 0.6
0,025 36,1 25,6 0,99 0,70 g _—
0,050 274 197 0,99 o R L7
0,10 1968 1477 0,99 0,74 E? VvV
0,20 12653 9933 0,99 0,78 myx, T /mxy* ——
0,40 68272 56010 0,99 0,81 0.2 ¥ mgymﬁz: I
0,60 166594 140806 0,99 0,84 ,Ts mxy, T/mxy* ———
1,00 473056 417050 0,99 0,87 0 ; ; ; ;
2,00 1826308 1696878 0,99 0,92 0.01 0.5 1 1.5 2 2.5 3.5 4
4,00 7043871 6772245 0,99 0,96 ti/a[-]

Abb. 5.9 Drillmomente an den Seitenflichen der 3, 5 und 7-
Tab. 5.6 Drillmomente der 7-schichtigen RPE schichtigen RPE

t;/a 7-schichtig
-] [kNem/em]

myX me myX/ me* me/ me*
0,010 6,6 55 0,99 0,84
0,025 99,5 83,2 0,99 0,83
0,050 761 645 0,99 0,84
0,10 5530 4807 1,00 0,86
0,20 36406 32424 1,00 0,89
0,40 204595 186774 1,00 0,91
0,60 514740 477527 1,00 0,92
1,00 1518905 1439126 1,00 0,94
2,00 6086993 5906182 1,00 0,97
4,00 23995460 23620718 1,00 0,98

Aus Tab. 5.4 — Tab. 5.6 ist zu erkennen, dass die
Drillmomente aus den Schubkréiften nicht mit denen
der FE-Berechnung iibereinstimmen. Bei der 3-
schichtigen BSP-Platte ist die relativ grofle Abwei-
chung von my, auf die Struktur und den damit ver-
bundenen geringen Hebelsarm der Schubkréfte T,
zuriickzufiihren. Die 7-schichtige BSP-Platte weist
im praktisch relevanten Bereich (¢;/a = 0,1 — 0,25)
nur mehr eine Abweichung von ca. 10 % auf. Es ist
zu erwarten, dass ab einer Anzahl von neun Schichten
keine nennenswerte Differenz zwischen den Drillmo-
menten der Seitenflachen auftreten wird.
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5.3 Vergleich der Schubkrifte schiebungen berechneten Spannungen extrapoliert
und anschlielend tiber die Brettstirnflédche integriert
5.3.1 Schubkrifte aus den Schubspannungen werden. Die Giite dieser Werte ist aufgrund des

»postprocessings® geringer anzusehen, als die aus den
Wie bereits in Kap. 5.2 beschrieben, gibt es auch die Knotenfesthaltekréiften ermittelten Schubkréfte.

Moglichkeit, die Schubkréifte an den Stirnflachen aus Nachfolgend werden die in Kap. 5.2.2 angegebenen
den Schubspannungen zu bestimmen. Dazu miissen ~ Werte am Brettparameter ¢;/a = 0,2 fiir 3-, 5- und 7-
die aus den Verschiebungsansitzen und Knotenver- schichtige Elemente tiberpriift.

Schubspannungsverteilung des 3-schichtigen RPEs (t;/a = 0,2)

z

Schubspannungsverteilung Txyxl Schubspannungsverteilung Txy,y2

\ \\‘\\“\\“\3\@3‘1‘3@‘1‘3@&&

\\\\}“\“}\ e
AR

—
—

I

\\\\\\\“\\“‘
AN

Plattenmittelflache
Stirnflache y2

Abb. 5.10 Schubspannungsverteilungen und Schubkrifte des 3-schichtigen RPEs
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Schubspannungsverteilung des 5-schichtigen RPEs (t;/a = 0,2)

Schubspannungsverteilung 7, .3

Plattenmittelflache

Stirnflache x3

sl

;‘

)

M\M\\\\‘\\\\‘\

\\\\\\\m\\x\\m\\\\\‘

\\
\\\‘

Abb. 5.11 Schubspannungsverteilungen und Schubkréfte des 5-schichtigen RPEs
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Schubspannungsverteilung des 7-schichtigen RPEs (t;/a = 0,2)

Schubspannungsverteilung Txyx3 Schubspannungsverteilung T

xy,y4

i

!

L

\
Ao

I

\
\\\\5\\\ |

—

—

—

———————
———
—
——
—
———

=S

i

Wl

Schubspannungsverteilung 7, Schubspannungsverteilung 7, ,»

Abb. 5.12 Schubspannungsverteilungen und Schubkréfte des 7-schichtigen RPEs
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In Abb. 5.10 bis Abb. 5.12 sind die Schubspannungs-
verldufe 7., an den jeweiligen Stirnholzflichen darge-
stellt. Die Schubkréfte konnen nun durch Integration
der Spannungen Uber die Fldche berechnet werden.
Tab. 5.7 zeigt den Vergleich der aus den beiden Vari-
anten ermittelten Schubkréfte fiir den Brettparame-
ter t;/a = 0,2.

Tab. 5.7 \Vergleich der Schubkrifte an 3-, 5- und 7-
schichtigen BSP-Elementen

Schubkrifte 3s 5s 7s

H -l H
Ta/ Tar 0,95 0,88 0,86
T/ Tk 0,67 0,76 0,76
T/ TaF = 0,69 0,78
Tya,o/ TyaF - - 0,69

Bei der 3-schichtigen Platte kommt es durch die
Extrapolation und anschliefende Integration zu Ab-
weichungen von 33 % in der Mittellage (siche
Tab. 5.7). Der Fehler bei der 5- und 7-schichtigen
Platte ist mit 31 % nur unwesentlich geringer. Etwas
kleiner ist die Differenz an den &ufleren Brettlagen
(ca. 20 %).

Wie bereits erldutert, sind die Schubkréfte aus den
Knotenfesthaltekraften von hoherer Qualitéit, als die
Schubkréfte aus den Spannungen. In weiterer Folge
werden deshalb die Werte aus Kap. 5.2.2 zur Ermitt-
lung der mittleren Schubspannungen 7y und der Kle-
befldchentorsionsmomente My 4, verwendet.

5.4 Vorschlag fiir einen Drillfestigkeitsnach-
weis

Aus einer Plattenberechnung (z. B. FE) mit den
Uberlagerungen und Kombinationen der Einzellast-
falle, resultieren die nachweisrelevanten ,design®-
Werte der Einwirkungen. Fiir die daraus ermittelten
Drillmomente an den Plattenseitenflichen gilt es
nun, ein geeignetes Nachweisverfahren zu finden.
Als mogliche Grundlage eines Drillfestigkeitsnach-
weises der BSP-Platte kann der Schubsteifigkeits-
nachweis der BSP-Scheibe (vgl. [4], Kap. 7.1.8)
herangezogen werden. Dieser setzt sich aus den bei-
den Mechanismen ,,Schub“ und ,,Torsion“ zusammen.

Schub
(Mechanismus )

Querkraftpaar in der
horizontalen Brettlage

Querkraftpaar in der
vertikalen Brettlage

x5
B+ -
=2

_I_

Torsion in der
Klebeflache
(Mechanismus I1)

wirkendes Moment
in der vertikalen
Brettlage

wirkendes Moment
in der horizontalen
Brettlage

B

| | I
Abb. 5.13 Entstehung des Mechanismus | (Schub) und

Mechanismus Il (Torsion) (vgl. [4], Abb. 7.10)

Das Nachweisverfahren ist aufgrund der beiden im-
mer gemeinsam auftretenden Mechanismen (Schub-
abtragung in den Brettern sowie Torsionsmoment in
den Klebeflédchen) knotenflachenorientiert.

5.4.1 Bemessungsschubspannungen

Um den Nachweis fiir den Mechanismus I fiihren zu
koénnen, sind die entsprechenden Bemessungsschub-
spannungen zu ermitteln.

Die resultierenden Schubkréfte T, Ty, T3 und
Ty liegen im Gegensatz zur Scheibenbeanspruchung,
nicht in der Brettmitte. Aus diesem Grund ist die
mittlere Schubspannung 7 auf der ,unsicheren® Sei-
te.

Die Exzentrizitat der Schubkrifte wird im Folgen-
den durch einen globalen Faktor @, beriicksichtigt,
welcher die mittleren Schubspannungen auf die Be-
messungsschubspannung 7, erhéht. Dieser Erho-
hungsfaktor wird unter der Annahme hergeleitet,
dass die entstehenden Torsionsmomente Torsions-
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schubspannungen ergeben.

Die Ermittlung der Bemessungsschubspannung 7,
wird exemplarisch an einer 5-schichtigen BSP-Platte
(t;/a = 0,2) gezeigt.

Anmerkung: Bei der nachfolgenden Bestimmung der Bemes-
sungsschubspannung 7, handelt es sich lediglich um einen Vor-
schlag.

Abb. 5.14 Exzentrizitit der Schubkrifte

Tv:TO+Te
T
o= L= 2 - 5280y 475 \N/em?
A f-a 30-150

Die Berechnung von 7, erfolgt (unter der Annahme
von Torsionsverhalten) folgendermafen:

M t M
T, = G- Tez:(;.__ﬂ_eg.g:%. T,;
T a-t; a-t;
G-
3
T,- .
Tf%" yz;:%_f)z,sﬁ O,8i§4=0’490 N e
a-t 15,0-3,0

T, =1y+7, = 1,175+ 0,490 = 1,665 kN/cm’

Mit dem Erhohungsfaktor a, ist es nun moglich,
die mittleren Schubspannungen 7 auf Bemessungs-
schubspannungen 7, umzurechnen. Fir die Ermitt-
lung von @, wurde der praktisch relevante Bereich
(t;/a = 0,1 —0,25) von 3-, 5- und 7-schichtigen BSP-
Platten untersucht. Als einheitlicher Erhéhungsfak-
tor kann e, mit 1,5 angegeben werden.

7, fiir 3-, 5- und 7-schichtige BSP-Platten

T
1, =1,5-=
7 1

Nachweis Mechanismus | (Schub)

Die Schubbeanspruchung 7, 4 ist also durch Um-
rechnen der Bemessungsdrillmomente in Schubkréfte
(siehe Kap. 5.2) sowie anschliefendes Erhohen der
mittleren Schubspannungen (siehe Kap. 5.4.1) zu er-
mitteln. Es muss nachgewiesen werden, dass diese
Einwirkungsgrofie kleiner oder gleich dem ,,design“-
Wert des Widerstandes bei Schubbeanspruchung ist:

fv clt, k' kmod
|Tv, d| va, clt,d: —
Ym

5.4.2 Klebeflachentorsionsmomente

Wie bereits beschrieben sind bei einem Nachweis der
Drillfestigkeit auch die in den Klebeflichen wirksa-
men Torsionsmomente M7 o), von Interesse. Sie kon-
nen mit den in Kap. 5.2.2 angegebenen Schubkréften
fiir eine 5-schichtige BSP-Platte (¢;/a = 0,2) wie folgt
ermittelt werden:

) MT,glueZ

Abb. 5.15 Klebeflichentorsionsmomente zufolge der Schub-
kréfte an den Brettstirnflichen

Ty e
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MT, gluel = Tzl -a = -42,88-15,0 = —643, 2 kNcm
MT, glue2 — MT, gluel + Ty2 na
MT, glue2 —643,2+52,86-15,0 = 149, 7 kNcm

Der Absolutwert der Torsionsmomente My g, ist
im Falle von gleichen Schichtdicken und Materialien
immer in der duflersten Klebefliche am grofiten und
somit fir den Nachweis mafigebend.

Nachweis Mechanismus Il (Torsion)
Aus dem Torsionsmoment in der Klebeflache (siehe

Kap. 5.4.2) kann die Schubspannung 7, wie folgt be-
stimmt werden:

M, 3-M,
T W T T 3
Id a
(ZS
mit Wp = 3 polares Widerstandsmoment

Der Nachweis hat gegen den ,design“-Wert des
Widerstandes bei Torsionsbeanspruchung zu erfol-
gen:

fr aegc Fmod
[Trd = fr e a= ——=—
y77’L
Anmerkung: Auf die GroBen der Festigkeitswerte f, ., bzw.
T itk wird in [4], Kap. 7.1.11 und Kap. 7.1.12 naher eingegan-
gen.

5.4.3 Beispiel

In diesem Abschnitt wird der oben beschriebene
Drillfestigkeitsnachweis anhand eines Beispieles er-
klart.

Es wurde eine 5-schichtige, nicht schmalseitenver-
klebte BSP-Platte mit einer Gesamtdicke ¢ von 15 cm
untersucht. Der Brettparameter ¢;/a kann mit 0,2 an-
gegeben werden.

Lamellengiite C24

5-schichtiges BSP

_ Plattendicke t=15cm

— Dicke der Einzellage ti=3cm
Brettbreite a=15cm

Brettparameter ti/a=02

Eine FE-Berechnung der Platte lieferte fiir die zu
untersuchende Stelle ein Drillmoment m,,* von
9,89 kNem/cm.

Ermittlung der Drillsteifigkeit

Die Drillsteifigkeit DIZ;'< der oben gezeigten Platte
kann laut Kap. 4.2.2 ermittelt werden.

3
G f 1s3 2
ny _ 0, mean _ 69,0 - 15 — 19406 kNcm
12 [¢
2
D,,* = 0,66 Dzy = 0,66 - 19406 = 12808 kl\lﬂ

Bestimmung der Schubkrifte

Aus Tab. 5.2 kénnen mit dem gegebenen Drillmo-
ment m,,* die Schubkrifte in den Brettstirnflichen
(siehe Abb. 5.3) berechnet werden.

Ta:l = My

o Top = 9.89-1,24 = 12,3 kN

Ty

My, Ty p = 9,891,538 = 15,1 kN

T4 = mzy*~ Ty3p=9289-0,33 =33 kN
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Bemessungsschubspannungen

Mit der in Kap. 5.4.1 angegebenen Formel kénnen
aus den Schubkraften die Bemessungsschubspannun-
gen T, ermittelt werden.

T, =@, T, = 1,55: 1,5.aTti

T, =15 15’13’%’0 = 0,41 kN/em”
Ty = L5 15’105" ;’0 = 0,50 kN/cm®
Tyas = 1,5.15’12')"31’5 = 0,22 kN/em®

Klebeflachentorsionsmoment

Die Schubkrifte dienen zur Berechnung des mafige-
benden Klebefldchentorsionsmomentes M. Daraus
ergeben sich die entsprechenden Torsionsspannungen

7 (siehe Kap. 5.4.2).

Mp, =T, a=123-150 = 184,5 kNem

Trr T o T

Wp a3

Tpq = 3-184,5 _ 0,16 kN/cm2
15,0

Nachweise

Mit den ermittelten Spannungen koénnen die Nach-
weise fir Mechanismus I (Schub) und Mechanis-
mus 11 (Torsion) gefiihrt werden.

_Jucttk Fmod

|Tv, d| = fv, clt,d Yo

foer = 0,5 KN/em®

fT cltk'kmod
Trd=freye=———"—=
Ym

2

froewr = 0,25 kN/cm

Anmerkung: Die gezeigte Vorgehensweise muss auf Basis der
,design“-Werte der SchnittgroBen angewendet werden.






6 Resiimee und Ausblick
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Drillsteifigkeit von 3-, 5- und 7-schichtigen BSP-
Platten ohne Schmalseitenverklebung, sowie die
Schubsteifigkeit von 3- und 5-schichtigen BSP-Schei-
ben ist nun bekannt und kann bei der Berechnung
mit gingigen FE-Programmen beriicksichtigt wer-
den.

Aus den Ergebnissen in Kap. 4 ist zu erkennen,
dass sich die Abminderungskurven fiir Drillen und
Schub nur geringfiigig voneinander unterscheiden.
Werden die Drill- und Schubsteifigkeiten des selben
BSP-Elementes miteinander verglichen, kann die
Drillsteifigkeit mit ca. 85 % der Schubsteifigkeit an-
gegeben werden. Weiters ist zu beobachten, dass bei
Elementen mit gleicher Schichtdicke die Schubsteifig-
keit der 3-schichtigen BSP-Scheibe ident mit der
Drillsteifigkeit der 7-schichtigen BSP-Platte ist.

6.2 Empfehlungen fiir die Praxis

Die Drillsteifigkeit wird nur in Ausnahmeféllen ei-
nen maflgebenden Einfluss bei der Bemessung haben.
Beispielsweise konnen dies Platten mit schriagen Be-
randungen und/oder groBen Offnungen sowie punkt-
gestiitzte Platten sein. Fiir die Praxis wére deshalb
eine einheitliche Abminderungskurve fiir Drillen und
Schub anzustreben, wobei die Schubsteifigkeit der ge-
danklich co-dicken BSP-Scheibe (siche RVSE in
Kap. 4.5.1) als oberste Grenze anzusehen ist. Ausge-
hend von dieser Standardkurve kénnten Abminde-
rungsfaktoren in Abhéngigkeit der Schichtanzahl
sowohl fiir Drillen als auch fiir Schub angegeben wer-
den.

6.3 Zukiinftiger Forschungsbedarf

Fiir die weitere Entwicklung von Brettsperrholz gibt
es noch geniigend offene Fragestellungen, die es in
Zukunft zu untersuchen gilt. Nachfolgend wird auf
ein paar Punkte, welche in direktem Zusammenhang
mit dieser Arbeit stehen, eingegangen.

Drillfestigkeitsnachweis

Der in Kap. 5.4 angefithrte Vorschlag fiir den Drill-
festigkeitsnachweis ist durch Versuche und/oder nu-
merische Modelle auf Basis der Schiadigungsmechanik
weiter zu untersuchen.

Ty,

Drillmomente

Aufgrund der nicht identen Drillmomente an den
Plattenseitenflachen wire eine ,,verbesserte“ Kinema-
tik und Kinetik von wissenschaftlichem Interesse.

Kinematik: Der Einheitsdrillzustand liefert mit der
zKoordinate linear zunehmende Schubverzerrungen
in Plattenebene. Dieses Verhalten konnte in der FE-
Analyse weder in der Mitte noch an den Réndern (bei
denen massive Storungen aufgrund der fehlenden Sei-
tenverklebung auftreten) eines RPEs beobachtet wer-
den.

Kinetik: Wie bereits in Kap. 5.2.3 zu sehen ist,
sind die Drillmomente an den beiden Seitenfldchen,
im Gegensatz zur {iblich verwendeten Plattentheorie,
nicht gleich. Das fiihrt zu modifizierten Gleichge-
wichtsgleichungen, aber auch zu einer weiteren
,Drillgrofie®.

Weiters sei noch angemerkt, dass der in dieser Ar-
beit verwendete Ansatz fiir die praktische Berech-
nung als ausreichend anzusehen ist.

Zweiachsige Lastabtragung — Verbindungstechnik

BSP-Platten werden derzeit — nicht zuletzt wegen ih-
rer Abmessungen — zum grofiten Teil fir die einach-
sige Lastabtragung (transversale Querkraftbiegung)
verwendet.

Um grofiformatige Deckenkonstruktionen aus
Brettsperrholz effizienter planen zu kénnen, bedarf es
somit weiterer Forschung auf dem Gebiet der zwei-
achsigen Lastabtragung.

Aufgrund der begrenzten Abmessungen von BSP-
Platten (ca. 3 x 16,5 m) ist der Verbindungstechnik
grofle Aufmerksamkeit zu schenken. Zur Realisierung
von z. B. punktgestiitzten Decken miissten die Plat-
tenstofle biegesteif ausgefiihrt sein. Fir die Umset-
zung dieser Verbindung auf der Baustelle gibt es
verschiedene Varianten, welche genauer hinterfragt
werden miissen. Ein moglicher Losungsansatz wére
auch die Herstellung der benétigten Platten direkt
vor Ort in Form einer ,Feldfabrik®. So kénnten im
Vakuumpressverfahren weitaus groflere Abmessun-
gen als bisher produziert werden.

Ergebnis

Das Ziel muss die Herstellung eines &sthetisch
wertvollen Endproduktes, also grofiflachige Decken
aus Brettsperrholz ohne die Verwendung von Unter-
ziigen, sein.
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A Anhang
A.1 OCTAVE Programm — Randbedingungen des RPEs

function z=sub einlesen(name)

o°
o°

z=[1];
nr=fopen(name, 'r');
while (1)
a=fscanf(nr,"%sf");
dat=size(a)(1);
if (dat == 0)
break;
endif
z=[z;al;
endwhile
fclose(nr);

more off

nr= fopen("def_displacement.inc","w");
fprintf(nr,"*BOUNDARY,TYPE=DISPLACEMENT\n");

6% % % %6 %% % % %% % %6 % % % %6 % % % %6 %6 % % % %6 % % %6 %6 % % %6 %6 % % %6 %6 %6 %6 %6 %6 % % %6 %6 % % %6 %6 % % %6 %6 %6 % %6 %6 % % %6 %6 % % %6 % % % %6 %
t=3.00;

nlayer gesamt=2;

c=15/105"2

z1l=sub einlesen("z-1.dat");

z2=sub_einlesen("z-2.dat");

%z3=sub einlesen("z-3.dat");

%z4=sub_einlesen("z-4.dat");

%z5=sub _einlesen("z-5.dat");

9% % %6 % %% % % %% % % %6 %6 %6 % %6 % % % %6 % % % %6 %6 %6 % %6 %6 %6 % %6 %6 % % %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 % %6 %6 %6 % %6 %6 % % %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 %6 % % % %6 %6

for nlayer=1:2:nlayer ge samt
z coor=eval(sprintf("z%i",nlayer));

HRETY) S
for 11=1:80
fprintf(nr,"*");
end
fprintf(nr,"\n");
fprintf(nr,"** SCHICHT %i\n",nlayer);

fprintf(nr,"**\n");
for nbrett=1:1
%% %% %%%%%%
fprintf(nr,"**\n");
fprintf(nr,"** Brett-Vertikal: unten %i\n",nbrett);
fprintf(nr,"**\n");
95%%%% %% % %%
cname=sprintf("BRETT-V%i S%i.",nbrett,nlayer);

brettv_unten(c,xeck,yecka_coor,cname,nr)
xeck=xeck+15.0;
end

SRR
for 11=1:80
fprintf(nr,"*");
end
fprintf(nr,"\n");
fprintf(nr,"** SCHICHT %i\n",nlayer);
fprintf(nr,"**\n");
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oben %i\n",nbrett);

1:1

fprintf(nr,"** Brett-Vertikal:

fprintf(nr,"**\n");
fprintf(nr,"**\n");

for nbrett

S%i.",nbrett,nlayer);

tf("BRETT-V%i
brettv_oben(c,xeck,yeck,z coor,cname,nr);

=sprin

Cname

xEck+15.0;

xeck

end

2:2:nlayer gesamt-1

for nlayer

1:1

eval (sprintf("z%i",nlayer));

0.0;
1:80

fprintf(nr,"**x\n");

fprintf(nr,"*")

end

xeck
fprintf(nr,"** SCHICHT %i\n",nlayer);

fprintf(nr, "**x");
fprintf(nr,"\n");
fprintf(nr,"**\n");

for 11
for nbrett

z_coor

links %i\n",nbrett);

fprintf(nr,"** Brett-Horizontal:

fprintf(nr,"**\n");
%6%%%%% %% %%

Chame

tf("BRETT-H%i S%i.",nbrett,nlayer);

sprin

,Z_coor,cname,nr);

,xeck,yeck

yeck+15.0;

bretth links(c

yeck
end

2:2:nlayer_gesamt-1

for nlayer

1:1

eval (sprintf("z%i",nlayer));

15.0;
=1:80

0.0;

fprintf(nr,"**\n");

fprintf(nr,"*");

end
fprintf(nr,"** SCHICHT %i\n",nlayer);

fprintf(nr, "**x");
fprintf(nr,"\n");

for 11
for nbrett

z coor
xeck
yeck

+
+
[
[
fe)
[=
= —
= [
~ o -~
— >~
o° © <
| ~
[0} [=2
+ ~Q
< + =
%} + ©
[ L <
o SN
Qo -~
.. c -
— -0
© = O
+ -0
= -
[} o® N
N [T
- | X
o — O
o ® O
pu = >
' T~
+ - x
+oa~ = o
v~ w o
Co= o X
[sa = o~
~ = O
* % e
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= = o
-~ = S o
L Loy O
cCCc® No
——° 9 C
Y=Y 0 0
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yeck+15.0;

yeck

fclose(nr);
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A.2 MATHEMATICA File — Anpassungsfunktion

y1l=0.9893
y2 = 0.9619
y3 =0.9133
y4 = 0.8179
y5 = 0.6564
y6 = 0.4434
y7 = 0.3210
y8 = 0.1971
y9 = 0.0950

y10 = 0.0456
y1l = 0.0180

x1=0.01
x2 =0.025
x3 =0.05
x4 =0.1
x5 =0.2
x6 =0.4
x7 =0.6
x8 =1
x9 =2
x10 = 4
x11 =10

flx ] :=1/(1+6px~gx"2)

D[£[x], p]

6 X2+q

<l+ 6px2*q)2

D[f[x], q]
6 p x?*9 Log[x]

(1+6px2*q)2

FindRoot [{ (£[x1] - y1) D[£[x1], p] + (£[x2] - y2) D[£[x2], p] +

(£[x3] -y3) D[£[x3], p] + (£[x4] -y4) D[f[x4], p] + (E[x5] -y5) D[£[x5], p] +

(f[x6] -y6) D[f[x6], p] + (E£[x7] -y7) D[£[x7], p] + (£E[x8] -y8) D[£[x8], p] +

(£[x9] -y9) D[£[x9], p] + (£[x10] - y10) D[£[x10], p] + (£[x11] - y11l) D[£[x11], p] = O,

(£[x1] -y1) D[£[x1], q] + (£[x2] -y2) D[£[x2], q] + (£[x3] -y3) D[£[x3], q] +

(f[x4] -y4) D[£[x4], q] + (£[x5] -y5) D[f[x5], q] + (£E[x6] -y6) D[£[x6], q] +

(£[x7] -y7) D[£[x7], q] + (£[x8] -y8) D[f[x8], q] + (E[x9] -y9) D[£[x9], q] +

(£[x10] - y10) D[£[x10], q] + (£[x11] - y11) D[£[x11], q] == O}, {{p, 0.5}, {qQ, -0.5}}]

{p—>0.665158, g > -0.744297}
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A.3 Python Script — Schubkraftauswertung

#!/usr/bin/python

# -*- coding: utf-8 -*-

import csv_analyser

import exzentrizitaet

f=open('Python2 Auswertung-3S.dat','w")
f.write("Python Auswertungen 3-schichtige BSP Platte:\n\n")
#

filel='3S/BSP Platte ND#01l.csv'
file2="'3S/BSP Platte RF#01l.csv'
erg=csv_analyser.readcsv(filel,file2)
fxl=csv_analyser.force(erg[2])
zfxl=csv_analyser.lage(erg[2],erg[1])
fyl=csv_analyser.force(erg[3])
zfyl=csv_analyser.lage(erg[3],erg[1])
raender=csv_analyser.raender(erg[1]);

f.write((filel+": Schubkraft in X-Richtung : " + str(fx1l)+"\n"))
f.write((filel+": Schwerpunkt : " + str(zfxl)+"\n"))
f.write((file2+": min : " + str(raender[0])+"\n"))
f.write((file2+": max : " + str(raender[1])+"\n"))

tau x0O=exzentrizitaet.schub(raender[0],raender[1],fx1,zfx1,15.0)
f.write((file2+": Schubspannung X-Ri "+ str(tau x0[0])+"\n"))
f.write((file2+": Delta-Schubspannung X-Ri "+ str(tau x0[1])+"\n"))
f.write("\n")

#

filel="'3S/BSP Platte ND#02.csv'

file2="'3S/BSP_Platte RF#02.csv'

erg=csv_analyser.readcsv(filel,file2)

fx2=csv_analyser.force(erg[2])

zfx2=csv_analyser.lage(erg[2],erg[1])

fy2=csv_analyser.force(erg[3])

zfy2=csv_analyser.lage(erg[3],erg[1])
raender=csv_analyser.raender(erg[1]);

f.write((filel+": Schubkraft in X-Richtung : " + str(fx2)+"\n"))
f.write((filel+": Schwerpunkt : " + str(zfx2)+"\n"))
f.write((file2+":

min : " + str(raender[0])+"\n"))
f.write((file2+": max : " + str(raender[1])+"\n"))
tau x0=exzentrizitaet.schub(raender[0O], raender[l] fx2,zfx2,15.0)
f.write((file2+": Schubspannung X-Ri "+ str(tau_x0[0])+"\n"))
f.write((file2+": Delta-Schubspannung X-Ri : " + str(tau x0[1])+"\n"))
f.write("\n")

#

filel='3S/BSP_Platte ND#03.csv'

file2="'3S/BSP Platte RF#03.csv'

erg=csv_analyser.readcsv(filel,file2)

fx3=csv_analyser.force(erg[2])

zfx3=csv_analyser.lage(erg[2],erg[1])

fy3=csv_analyser.force(erg[3])

zfy3=csv_analyser.lage(erg[3],erg[1])
raender=csv_analyser.raender(erg[1]);

f.write((file2+": Schubkraft in Y-Richtung : " + str(fy3)+"\n"))
f.write((file2+": Schwerpunkt : " + str(zfy3)+"\n"))
f.write((file2+": min : " + str(raender[0])+"\n"))
f.write((file2+": max " + str(raender[1])+"\n"))

tau_yO=exzentrizitaet.schub(raender[0], raender[l] fy3,zfy3,15.0)

f.write((file2+":
f.write((file2+":

f.write("\n")

Schubspannung Y-Ri
Delta-Schubspannung Y-Ri

"+ str(tau yo[O])+"\n"))
"+ str(tau_yo[1])+"\n"))



#

filel="'3S/BSP_Platte ND#04.csv'
file2="'3S/BSP Platte RF#04.csv'
erg=csv_analyser.readcsv(filel,file2)
fx4=csv_analyser.force(erg[2])
zfx4=csv_analyser.lage(erg[2],erg[1])
fyd=csv_analyser.force(erg[3])
zfyd=csv_analyser.lage(erg[3],erg[1])
raender=csv_analyser.raender(erg[1]);

f.write((file2+": Schubkraft in Y-Richtung : " + str(fy4)+"\n"))
f.write((file2+": Schwerpunkt : " + str(zfy4)+"\n"))
f.write((file2+": min : " + str(raender[0])+"\n"))
f.write((file2+": max " + str(raender[1])+"\n"))
tau yO=exzentrizitaet.schub(raender[0], raender[l] fyd,zfyd,15.0)
f.write((file2+": Schubspannung Y-Ri : " + str(tau y0[0])+"\n"))
f.write((file2+": Delta-Schubspannung Y-Ri : " + str(tau_yO[1])+"\n"))
f.write("\n")

#

hoehe2=raender[1]

a=15.0

mxy=(2.*fx2*(hoehe2-zfx2))/a

myx=(2.*fy4*(hoehe2-zfy4))/a

#

#

f.write("\n")

f.write(("Momente an X-Seite : " + str(mxy)+"\n"))

f.write(("Momente an Y-Seite : " + str(myx)+"\n"))

#

f.close()
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